
  



 



 

  I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель: формирование у студентов, будущих стоматологов основных представлений 

о составе, строении, свойствах и технологии применения материалов стоматологического 

назначения, а также о закономерностях изменений свойств материалов под влиянием фи-

зических, механических, химических и биологических факторов, связанных с условиями 

применения материалов в стоматологической практике. 

Задачи: 

- изучение взаимосвязи химической природы материалов и их свойств, имеющих перво-

степенное значение для применения в различных областях стоматологии; 

- изучение методов оценки биосовместимости и биоинертности материалов; 

- изучение системы проверки и контроля качества стоматологических материалов; 

- изучение терминологии в области стоматологического материаловедения. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Формируемые в процессе изучения дисциплины   компетенции 

 

ФГОС 3+++; 

 Код и наименование компетенции  

(или ее части) 

Код и наименование индикатора 

достижения   компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК -8: Способен использовать основные физико-

химические, математические и естественнонаучные 

понятия и методы при решении профессиональных 
задач. 

ИД-1ОПК-8 

Способен использовать основные фи-

зико-химические понятия и методы 
при решении профессиональных задач 

 знать: 
 - основные классификации стоматологических мате-

риалов по их назначению и химической природе,  
 - влияние состава и технологии применения матери-

алов на эффективность их применения в стомато-

логии. 

уметь: 
 - устанавливать возможности и ограничения исполь-

зования стоматологического материала определен-
ного назначения на основании знаний химической 

природы и основных компонентов его состава.  

владеть: современной терминологией в области 

стоматологического материаловедения, навыками 

использования стоматологических материалов в кли-

нической практике. 

Знать: 

- преимущества и недостатки материа-

лов различной химической природы 
при их использовании в стоматологии 

 

Уметь: 

- выбирать материал, зная их физиче-
ские и химические свойства, и их вза-

имодействию с тканями зуба. 

Владеть: 
- навыками замешивания различных 

материалов, выпускаемые в различных 

формах :порошок-жидкость, паста-

паста и т.д. 

 

 
 

 



III.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к блоку Б1.В.ОД.7 базовой части 

обязательных дисциплин. 

   Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: физи-

ке, математике, латинскому языку, биологии, химии, биохимии, гистологии, нормальной 

физиологии, клинической фармакологии, пропедевтике стоматологических заболеваний. 

Дисциплина  «Материаловедение»  является основополагающей для изучения сле-

дующих дисциплин: терапевтическая стоматология, ортопедическая стоматология, стома-

тология детского возраста, общая хирургия, хирургические болезни, профилактика и ком-

мунальная стоматология, хирургия полости рта, а так же  практик: помощник врача сто-

матолога (гигиениста, терапевта, хирурга, ортопеда). 

   

IV. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц.   

 

Виды работы Всего ча-

сов 
Кол-во часов в семестре 

 1 семестр  2 семестр 

1 2   

Контактная работа обучающихся с препо-
давателем 

96 48 48 

Аудиторная работа (всего) 96 48 48 

Лекции (Л) 28 14 14 

Практические занятия (ПЗ), 68 34 34 

Самостоятельная работа обучающегося 
(СРО) 

84 42 42 

Реферат 16 8 8 

Подготовка к практическому занятию 50 25 25 

Конспектирование текста 18 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет  Зачет 

Общая трудоемкость: 

Часов 
зачетных единиц 

180/ 

5 

90 

2 
90/ 

3 

 

 

 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   



 

5.1 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

№  

раз-

дела 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела Код контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

1 2 3 4 

1. Предмет стоматологи-

ческого материаловеде-

ния. 

Классификация стома-

тологических материа-

лов. Свойства материа-

лов. Принципы кон-

троля качества стомато-

логических материалов. 

Системы международ-

ных и национальных 

стандартов. 

Знать: 

- Стоматологическое материаловедение, как 

прикладная наука о материалах стоматологи-

ческого назначения,  

- основы безопасности.  

- Критерии качества и безопасность стомато-

логических материалов. 

 

Уметь: 

- Классифицировать стоматологические мате-

риалы 

- Регистрировать стоматологические материа-

лы по химической природе 

 

Владеть: 

-Задачами методами исследования стоматоло-

гических материалов. 

-Основными требованиями к стоматологиче-

ским материалам 

 

 

 

 

 

ОПК-8  

 

2. Основные требования к 

стоматологическим ма-

териалам в клинике ор-

топедической стомато-

логии 

Общая характеристика 

основных (конструкци-

онных) восстановитель-

ных материалов для ор-

топедической стомато-

логии. Металлы и спла-

вы. 

Знать: 

Классификация и общая характеристика мате-

риалов. 

 

Уметь: 

Различать типы пломбировочных материалов. 

 

Владеть: 

Субъективным и объективным методам оцен-

ки эстетических свойств восстановительных 

материалов.  

 

ОПК-8  

 



3. Временные материалы в 

стоматологии.  

Материалы, применяе-

мые для восстановления 

зубов и зубочелюстной 

системы в ортопедиче-

ской стоматологии. Ке-

рамика. 

Вспомогательные мате-

риалы в стоматологии. 

Знать:  

-Биоматериал, биоинертность, биосовмести-

мость временных пломбировочных материа-

лов. 

- Классификацией основных и восстанови-

тельных материалов в ортопедической стома-

тологии.  

 - Строением и процессом кристаллизации ме-

таллов и сплавов.  

 - Классификацией и основными свойствами 

сплавов. Методами защиты от коррозии. 

 - Составом стоматологической керамики. 

- Классификация оттискных материалов.  

 - Моделировочные материалы: назначение, 

свойства, состав восков.  

 - Классификация формовочных материалов. 

 

Уметь: 

- Применять временные материалы в стомато-

логической практике. 

 - Синтез, структура и свойства полимеров. 

 -  Остаточный мономер.  

 - Акриловые базисные материалы горячего и 

холодного отверждения.  

- Классификация базисных материалов. Эла-

стичные формовочных материалов. 

- выбирать абразивные инструменты 

Владеть: 

-Составом , свойствами временных материа-

лов в стоматологии. 

- технологией получения современной  кера-

мики. 

- Факторами, влияющие на процессы шлифо-

вания и полирования. 

 

ОПК-8 

 

4. Классификация  и тре-

бования стоматологиче-

ских материалов в кли-

нике терапевтической 

стоматологии. 

Стоматологические це-

менты на водной осно-

ве, неорганические и 

полимерные. 

Знать: 

Состав, свойства и назначение неорганиче-

ских цементов. Полимерные цементы, основ-

ные отличия и свойства.  

 

Уметь: 

Сравнительная оценка неорганических и по-

лимерных цементов.  

 

Владеть: 

Цементы двойного механизма отверждения. 

 

 

 

 

 

ОПК-8 

 



5  Характеристика 

стоматологической 

амальгамы 

Знать: 

Определение и общая характеристика амаль-

гамы.  

Состав и механизм твердения.  

 

Уметь: 

Классифицировать амальгаму. 

 

Владеть: 

Металлические «безртутные» пломбировоч-

ные материалы. 

ОПК-8 
 

 

6. Полимерные материалы 

для восстановления зу-

бов. Полимерные ком-

позиты, общая характе-

ристика и классифика-

ция. 

Знать: 

Определение и классификация композитов.   

 

Уметь: 

Сравнительная характеристика композитов  

различных классов.  

 

Владеть: 

Механические отверждения полимерных ком-

позитов. Требования к свойствам и тенденции 

развития композитов. 

ОПК-8  

 

7. Адгезивы и герметики 

для восстановительной 

и профилактической 

стоматологии. 

Материалы для пломби-

рования корневых кана-

лов зубов и требования 

к ним. 

Временные материалы в 

стоматологии. Требова-

ния к временным мате-

риалам. Отличие вре-

менных от постоянных 

материалов. 

Знать: 

 - Назначение адгезивов и адгезионных си-

стем.  

 - Механизмы и условия образования адгези-

онных соединений. Особенности адгезионной 

связи с эмалью и дентином зуба. Компоненты 

адгезионной системы.   

 - Классификация и свойства материалов для 

пломбирования корневых каналов зубов.  

 

Уметь: 

Классификация адгезионных систем. Основ-

ные представления о механизме профилакти-

ческого действия герметиков.  

 

Владеть: 

- Фторсодержащими и реминерализующими 

местными профилактическими средствами. 

- Гуттаперчевыми штифтами для пломбиро-

вания корневых каналов.  

Заполнители и их назначение. 

 

ОПК-8 

 



 

 

5.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебной работы 

  

№ 

раз-

дела 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной 

работы, час. 

Всего 

часов 

Все

го 

ча-

сов  аудиторная внеауди-

торная 
Л  ПЗ/ 

 КПЗ 
 СРО 

1. 3 Предмет стоматологического материаловедения. 

Классификация стоматологических материалов. 

Свойства материалов. Принципы контроля каче-

ства стоматологических материалов. Системы 

международных и национальных стандартов. 

2    16 12 30 

2. 3 Основные требования к стоматологическим ма-

териалам в клинике ортопедической стоматоло-

гии. 

Общая характеристика основных (конструкци-

онных) восстановительных материалов для ор-

топедической стоматологии. Металлы и сплавы. 

4 4 12 20 

3. 3 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восстановления 

зубов и зубочелюстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. Керамика.  

Вспомогательные материалы в стоматологии. 

8 14 14 

 

36 

    4. 4 Классификация  и требования стоматологиче-

ских материалов в клинике терапевтической 

стоматологии. 

Стоматологические цементы на водной основе, 

неорганические и полимерные. 

4 8 12 24 

    5. 4 Характеристика стоматологической амальгамы 2 2 10 14 

    6. 4 Полимерные материалы для восстановления зу-

бов. Полимерные композиты, общая характери-

стика и классификация. 

2 6 10 18 

    7. 4 Адгезивы и герметики для восстановительной и 

профилактической стоматологии. 

Материалы для пломбирования корневых кана-

лов зубов и требования к ним. 

 Временные материалы в стоматологии. Требо-

вания к временным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материалов. 

6 18 14 38 

 

 

 

 

  ИТОГО: 28  68 84 180 



 

 

5.3  Тематический план лекций 

  

№ 

раз-

дела 

Раздел дисциплины Тематика лекций Кол-во 

часов в 

семестре 

№3 №4 

1 Предмет стоматологического материалове-

дения. 

Классификация стоматологических мате-

риалов. Свойства материалов. Принципы 

контроля качества стоматологических ма-

териалов. Системы международных и 

национальных стандартов. 

 Л. 1. Предмет стоматологического 

материаловедения. Классификация 

стоматологических материалов. 

Принципы ее построения. 

2  

2 Основные требования к стоматологическим 

материалам в клинике ортопедической 

стоматологии. 

Общая характеристика основных (кон-

струкционных) восстановительных матери-

алов для ортопедической стоматологии. 

Металлы и сплавы. 

Л 2. Свойства материалов. Требова-

ния, предъявляемые к стоматологи-

ческим материалам. Сравнение фи-

зико-механических свойств тканей 

зубочелюстной системы и восстано-

вительных материалов. 

 

Л 3. Общая характеристика основ-

ных (конструкционных) восстанови-

тельных материалов для ортопеди-

ческой стоматологии. Металлы и 

сплавы. 

2  

4 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восстанов-

ления зубов и зубочелюстной системы в 

ортопедической стоматологии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в стоматоло-

гии. 

Л.4 Стоматологическая керамика. 

Основные представления о составе, 

свойствах и технологических про-

цессах получения 

 

Л.5 Полимерные материалы для вос-

становления зубов. Основные пред-

ставления о полимерах и процессах 

полимеризации.  Материалы для из-

готовления базисов съемных проте-

зов. Классификация 

 

2  

5 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восстанов-

ления зубов и зубочелюстной системы в 

ортопедической стоматологии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в стоматоло-

гии. 

Л.5 Полимерные материалы для вос-

становления зубов. Основные пред-

ставления о полимерах и процессах 

полимеризации.  Материалы для из-

готовления базисов съемных проте-

зов. Классификация 

2  



6 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восстанов-

ления зубов и зубочелюстной системы в 

ортопедической стоматологии. Керамика.  

Вспомогательные материалы в стоматоло-

гии. 

Л. 6. Вспомогательные материалы, 

применяемые в ортопедической 

стоматологии. Классификация. Сле-

почные материалы. 

2  

7 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восстанов-

ления зубов и зубочелюстной системы в 

ортопедической стоматологии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в стоматоло-

гии. 

Л .7. Вспомогательные материалы 

на этапах изготовления зубных про-

тезов. Моделировочные, формовоч-

ные, абразивные материалы. 

2  

     ИТОГО в семестре: 14  

8 Классификация  и требования стоматоло-

гических материалов в клинике терапевти-

ческой стоматологии. 

Стоматологические цементы на водной ос-

нове, неорганические и полимерные. 

 Л. 8. Классификация и основные 

требования к стоматологическим 

материалам в клинике терапевтиче-

ской стоматологии, характеристика. 

 2 

9 Классификация и требования стоматологи-

ческих материалов в клинике терапевтиче-

ской стоматологии. 

Стоматологические цементы на водной ос-

нове, неорганические и полимерные. 

Л.9. Стоматологические цементы на 

водной основе. Неорганические и 

полимерные. Состав и свойства 

 2 

10 Характеристика стоматологической амаль-

гамы 

Л.11 Характеристика стоматологи-

ческой амальгамы, состав и свой-

ства, механизм твердения. 

 2 

11 Полимерные материалы для восстановле-

ния зубов. Полимерные композиты, общая 

характеристика и классификация. 

Л.10. Полимерные материалы для 

восстановления зубов. Полимерные 

композиты, общая характеристика и 

классификация. 

 2 

12 Адгезивы и герметики для восстановитель-

ной и профилактической стоматологии. 

Материалы для пломбирования корневых 

каналов зубов и требования к ним. 

Временные материалы в стоматологии. 

Требования к временным материалам. От-

личие временных от постоянных материа-

лов. 

Л.12 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилактической 

стоматологии. Назначение адгези-

вов. 

 2 

13 Адгезивы и герметики для восстановитель-

ной и профилактической стоматологии. 

Материалы для пломбирования корневых 

каналов зубов и требования к ним. 

Временные материалы в стоматологии. 

Требования к временным материалам. От-

личие временных от постоянных материа-

лов. 

Л. 13. Пломбировочные материалы 

для корневых каналов. Требования к 

материалам. Классификация и об-

щая характеристика. 

 2 



 

14 Адгезивы и герметики для восстановитель-

ной и профилактической стоматологии. 

Материалы для пломбирования корневых 

каналов зубов и требования к ним. 

Временные материалы в стоматологии. 

Требования к временным материалам. От-

личие временных от постоянных материа-

лов. 

Л .14. Временные материалы в сто-

матологии. Требования к временным 

материалам. Отличие временных от 

постоянных материалов. 

 2 

  ИТОГО в семестре:  14 

                              Всего:                                        28 

 

5.4 Тематический план практических занятий   

 

№ 

раз-

дела 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических заня-

тий  

Формы 

текущего 

контроля 

* 

Кол-

во ча-

сов в 

се-

местре 

№ 

3 

№ 

4 

1 Предмет стоматологического материа-

ловедения. 

Классификация стоматологических ма-

териалов. Свойства материалов. Прин-

ципы контроля качества стоматологи-

ческих материалов. Системы междуна-

родных и национальных стандартов. 

ПЗ.1 – 2. Предмет стоматоло-

гического материаловедения, 

задачи. Сведения по технике 

безопасности при работе с ма-

териалами. Классификация 

стоматологических материалов 

по назначение и химической 

природе. Требования предъяв-

ляемые к ним.     

Устный 

опрос 

4  

2 Предмет стоматологического материа-

ловедения. 

Классификация стоматологических ма-

териалов. Свойства материалов. Прин-

ципы контроля качества стоматологи-

ческих материалов. Системы междуна-

родных и национальных стандартов. 

ПЗ.3.Свойства стоматологиче-

ских материалов и их влияние 

на выбор материала для вос-

становления утраченной функ-

ции для зубочелюстной систе-

мы. 

Устный 

опрос,  

реферат 

2  



3 Предмет стоматологического материа-

ловедения. 

Классификация стоматологических ма-

териалов. Свойства материалов. Прин-

ципы контроля качества стоматологи-

ческих материалов. Системы междуна-

родных и национальных стандартов. 

ПЗ.4 Физико-химические свой-

ства стоматологических мате-

риалов. Влияние химической 

природы материалов на их по-

ведение при нагружении. 

Устный 

опрос 
2  

4 Предмет стоматологического материа-

ловедения. 

Классификация стоматологических ма-

териалов. Свойства материалов. Прин-

ципы контроля качества стоматологи-

ческих материалов. Системы междуна-

родных и национальных стандартов. 

ПЗ.5. Механические свойства 

стоматологических материа-

лов. Методы определения 

прочности материалов.  

Устный 

опрос 
2  

5 Предмет стоматологического материа-

ловедения. 

Классификация стоматологических ма-

териалов. Свойства материалов. Прин-

ципы контроля качества стоматологи-

ческих материалов. Системы междуна-

родных и национальных стандартов. 

ПЗ.6 Понятие нагрузка и де-

формация, связанные с выбо-

ром материала при восстанов-

ление зубочелюстной системы. 

Основные виды и деформаций 

под нагрузкой при функциони-

ровании конструкции в поло-

сти рта. 

Устный 

опрос 
2  

6 Предмет стоматологического материа-

ловедения. 

Классификация стоматологических ма-

териалов. Свойства материалов. Прин-

ципы контроля качества стоматологи-

ческих материалов. Системы междуна-

родных и национальных стандартов. 

ПЗ.7 Свойства поверхности 

стоматологических материа-

лов. Твердость и способы ее 

определения. Понятие шерохо-

ватость, абразивность  

Устный 

опрос 

2  

7 Предмет стоматологического материа-

ловедения. 

Классификация стоматологических ма-

териалов. Свойства материалов. Прин-

ципы контроля качества стоматологи-

ческих материалов. Системы междуна-

родных и национальных стандартов. 

 ПЗ.8 Технологические свой-

ства стоматологических мате-

риалов.  

Устный 

опрос 

2  

8 Основные требования к стоматологи-

ческим материалам в клинике ортопе-

дической стоматологии 

Общая характеристика основных (кон-
струкционных) восстановительных ма-
териалов для ортопедической стома-
тологии. Металлы и сплавы. 

ПЗ.9 Адгезия и адгезионно 

способные материалы, состав и 

свойства. Материалы и методы 

создания соединений со струк-

турами зубных тканей. Методы 

определения адгезионной 

прочности. 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

2  

9 Основные требования к стоматологи-

ческим материалам в клинике ортопе-

дической стоматологии 

Общая характеристика основных (кон-

ПЗ.10 Общая характеристика 

основных конструкционных 

восстановительных материалов    

для ортопедической стомато-

Устный 

опрос, ре-

ферат 

2  



струкционных) восстановительных ма-
териалов для ортопедической стома-
тологии. Металлы и сплавы. 

логии. Металлы и сплавы. 

10 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восста-

новления зубов и зубочелюстной си-

стемы в ортопедической стоматологии. 

Керамика. 

Вспомогательные материалы в стома-

тологии. 

 

ПЗ.11 Полимерные материалы 

как основные конструкцион-

ные материалы. Основные 

представления о полимерах и 

полимеризационных процессах 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

2  

11 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восста-

новления зубов и зубочелюстной си-

стемы в ортопедической стоматологии. 

Керамика. 

Вспомогательные материалы в стома-

тологии. 

 

ПЗ.12 Стоматологическая ке-

рамика, основные представле-

ния о составе. Свойства и тех-

нологические процессы полу-

чения. 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

2  

12 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восста-

новления зубов и зубочелюстной си-

стемы в ортопедической стоматологии. 

Вспомогательные материалы в стома-

тологии. 

ПЗ.13. Вспомогательные мате-

риалы в ортопедической сто-

матологии. Классификация и 

общая характеристика оттиск-

ных материалов.  

Устный 

опрос 

2  

13 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восста-

новления зубов и зубочелюстной си-

стемы в ортопедической стоматологии. 

Вспомогательные материалы в стома-

тологии. 

 

ПЗ.14. Вспомогательные мате-

риалы на этапах изготовления 

зубных протезов. Моделиро-

вочные материалы. Назначе-

ние, свойства, состав восков и 

восковых композиций. 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

2  

14 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восста-

новления зубов и зубочелюстной си-

стемы в ортопедической стоматологии. 

Вспомогательные материалы в стома-

тологии. 

ПЗ.15 . Формовочные материа-

лы, виды, свойства. Абразив-

ные материалы, классифика-

ция, состав и свойства. 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

2  

15 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восста-

новления зубов и зубочелюстной си-

стемы в ортопедической стоматологии. 

Вспомогательные материалы в стома-

тологии. 

ПЗ.16. Гипс в стоматологии, 

свойства. Гидроколлоидные 

оттискные материалы.  

Устный 

опрос, ре-

ферат 

2  



16 Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восста-

новления зубов и зубочелюстной си-

стемы в ортопедической стоматологии. 

Вспомогательные материалы в стома-

тологии. 

ПЗ.17.Итоговое занятие Устный 

опрос 
2  
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1-2 Классификация  и требования стомато-

логических материалов в клинике те-

рапевтической стоматологии. 

Стоматологические цементы на водной 

основе, неорганические и полимерные. 

 

ПЗ.1-2. Классификация и об-

щая характеристика стомато-

логических материалов в тера-

певтической стоматологии. 

Требования к стоматологиче-

ским материалам 

Устный 

опрос 

 4 

3 Классификация  и требования стомато-

логических материалов в клинике те-

рапевтической стоматологии. 

Стоматологические цементы на водной 

основе, неорганические и полимерные. 

 

ПЗ.3. Стоматологические це-

менты. Состав и назначение 

неорганических минеральных 

цементов. Основные свойства 

и нормы стандарта. 

Устный 

опрос 

 2 

4 Классификация  и требования стомато-

логических материалов в клинике те-

рапевтической стоматологии. 

Стоматологические цементы на водной 

основе, неорганические и полимерные. 

ПЗ.4 Полимерные цементы, 

основные отличия и свойства. 

Сравнительная оценка неорга-

нических и полимерных це-

ментов. Механизм отвержения. 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

 2 

5 Характеристика стоматологической 

амальгамы. 

ПЗ.5 Стоматологическая 

амальгама. Определение и об-

щая характеристика амальга-

мы. Состав и механизм отвер-

ждения. Классификация и 

свойства. 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

 2 

6-7 Полимерные материалы для восста-

новления зубов. Полимерные компози-

ты, общая характеристика и классифи-

кация. 

ПЗ.6-7 Полимерные материалы 

для восстановления зубов. 

Композиты характеристика и 

классификация. Сравнительная 

характеристика композитов 

различных классов. Механизм 

отверждения полимерных    

композитов. Требования к 

свойствам 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

 4 



8 Полимерные материалы для восста-

новления зубов. Полимерные компози-

ты, общая характеристика и классифи-

кация. 

ПЗ.8. Понятие эстетики при 

прямой и непрямой реставра-

ции в полости рта. Субъектив-

ная и объективная оценка 

формы, цвета и прозрачности 

восстановительных материа-

лов.  

Устный 

опрос, ре-

ферат 

 2 

9-10 Адгезивы и герметики для восстанови-

тельной и профилактической стомато-

логии. 

Материалы для пломбирования корне-

вых каналов зубов и требования к ним. 

 Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным материа-

лам. Отличие временных от постоян-

ных материалов. 

ПЗ.9-10.Назначение адгезивов 

и адгезивных систем. Меха-

низм образования  адгезив-

ной связи с эмалью и дентином 

зуба. Классификация адгези-

онных систем. 

Устный 

опрос 

 4 

11 Адгезивы и герметики для восстанови-

тельной и профилактической стомато-

логии. 

Материалы для пломбирования корне-

вых каналов зубов и требования к ним. 

 Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным материа-

лам. Отличие временных от постоян-

ных материалов. 

ПЗ.11 Основные представле-

ния о механизме профилакти-

ческого действия герметиков, 

фторидсодержающих и реми-

нерализующих местных про-

филактических средств. 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

 2 

12 Адгезивы и герметики для восстанови-

тельной и профилактической стомато-

логии. 

Материалы для пломбирования корне-

вых каналов зубов и требования к ним. 

 Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным материа-

лам. Отличие временных от постоян-

ных материалов. 

ПЗ.12 Классификация и свой-

ства материалов для пломби-

рования корневых каналов зу-

бов. 

Устный 

опрос 

 2 

13 Адгезивы и герметики для восстанови-

тельной и профилактической стомато-

логии. 

Материалы для пломбирования корне-

вых каналов зубов и требования к ним. 

 Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным материа-

лам. Отличие временных от постоян-

ных материалов. 

ПЗ.13. Гуттаперчевые штифты 

для пломбирования корневых 

каналов. Силеры и их назначе-

ние. Особенности требований 

к материалам для пломбирова-

ния корневых каналов. 

Устный 

опрос, ре-

ферат 

 2 

14 Адгезивы и герметики для восстанови-

тельной и профилактической стомато-

логии. 

Материалы для пломбирования корне-

вых каналов зубов и требования к ним. 

 Временные материалы в стоматоло-

ПЗ.14. Временные материалы. 

Понятие – временный матери-

ал и его отличие от постоянно-

го конструкционного материа-

ла.  

Устный 

опрос 

 2 



гии. Требования к временным материа-

лам. Отличие временных от постоян-

ных материалов. 

15 Адгезивы и герметики для восстанови-

тельной и профилактической стомато-

логии. 

Материалы для пломбирования корне-

вых каналов зубов и требования к ним. 

 Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным материа-

лам. Отличие временных от постоян-

ных материалов. 

ПЗ.15. Требования к времен-

ным материалам. Временные 

материалы в ортопедической 

стоматологии для изготовле-

ния временных коронок и мо-

стовидных протезов.  

Устный 

опрос, ре-

ферат 

 2 

16 Адгезивы и герметики для восстанови-

тельной и профилактической стомато-

логии. 

Материалы для пломбирования корне-

вых каналов зубов и требования к ним. 

 Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным материа-

лам. Отличие временных от постоян-

ных материалов. 

ПЗ.16 Временные материалы в 

терапевтической стоматоло-

гии. Цинк – фосфатный це-

мент, дентин-паста, материалы 

светового отверждения, состав, 

свойства, применение.  

Устный 

опрос, ре-

ферат 

 2 

17 Все разделы ПЗ.17. Промежуточная атте-

стация  

Зачет уст-

но 

 2 
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Всего:                                                                                    68                                                                                      

 

 

 5.5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы по дисциплине  

5.5.1. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине   
 



№ 

п/

п 

№ 

сем

ест

ра 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ Тру-

доем-

кость 

(час) 

Формы 

контроля 

1. 3  Предмет стоматологического 

материаловедения. 

Классификация стоматологиче-

ских материалов. Свойства ма-

териалов. Принципы контроля 

качества стоматологических ма-

териалов. Системы междуна-

родных и национальных стан-

дартов. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям, подготовки 

к контрольным работам, 

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, изучения учебной и 

научной литературы 

12 устный 

опрос. 

реферат 

2. 3 Основные требования к стома-

тологическим материалам в 

клинике ортопедической стома-

тологии 

Общая характеристика основных 
(конструкционных) восстанови-
тельных материалов для орто-
педической стоматологии. Ме-
таллы и сплавы. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям, подготовки 

к контрольным работам, 

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами,; изучения учебной и 

научной литературы 

12 устный 

опрос 

реферат 

3. 3 Временные материалы в стома-

тологии.  

Материалы, применяемые для 

восстановления зубов и зубоче-

люстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

 

Подготовки к практиче-

ским занятиям, подготовки 

к контрольным работам,  

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, размещенными в 

электронной-

информационной системе 

ДГМУ; 

12 устный 

опрос. Ре-

ферат 

4 4 Классификация и требования 

стоматологических материалов 

в клинике терапевтической сто-

матологии. 

Стоматологические цементы на 

водной основе, неорганические 

и полимерные. 

 

Подготовки к практиче-

ским занятиям,  

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, размещенными в 

электронной-

информационной системе 

ДГМУ; 

12 устный 

опрос. 

реферат 

5 4 Характеристика стоматологиче-

ской амальгамы 

Подготовки к практиче-

ским занятиям,  

работа с электронными 

образовательными ресур-

12 Устный 

опрос,  

реферат 



сами, 

6 4 Полимерные материалы для 

восстановления зубов. Поли-

мерные композиты, общая ха-

рактеристика и классификация. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям,работа с 

электронными образова-

тельными ресурсами, раз-

мещенными в электрон-

ной-информационной си-

стеме ДГМУ 

12 устный 

опрос, ре-

ферат 

7 4 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилакти-

ческой стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и тре-

бования к ним. 

Временные материалы в стома-

тологии. Требования к времен-

ным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материа-

лов. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям, подготовки 

к контрольным работам,  

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, размещенными в 

электронной-

информационной системе 

ДГМУ; 

12 устный 

опрос, ре-

ферат 

ИТОГО:                                                                                                                                               84 

 

 

 

 

 

   5.5.2. Тематика реферативных работ (ОПК -8; ИД-1ОПК-8) 

 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел дисциплины Тема практических занятий Тема реферата 

1 Предмет стоматологического мате-

риаловедения. 

Классификация стоматологических 

материалов. Свойства материалов. 

Принципы контроля качества стома-

тологических материалов. Системы 

международных и национальных 

стандартов. 

 

 

Свойства стоматологических ма-

териалов и их влияние на выбор 

материала для восстановления 

утраченной функции для зубоче-

люстной системы. 

«Механические 

свойства стома-

тологических 

материалов. 

Методы опре-

деления проч-

ности материа-

лов.» 



2 Основные требования к стоматоло-

гическим материалам в клинике ор-

топедической стоматологии 

Общая характеристика основных 
(конструкционных) восстановитель-
ных материалов для ортопедиче-
ской стоматологии. Металлы и спла-
вы. 
 
 

Адгезия и адгезионно способные 

материалы, состав и свойства. 

Материалы и методы создания 

соединений со структурами зуб-

ных тканей. Методы определения 

адгезионной прочности. 

 «Методы опре-

деления адгези-

онной прочно-

сти.»  

3 Основные требования к стоматоло-

гическим материалам в клинике ор-

топедической стоматологии 

Общая характеристика основных 
(конструкционных) восстановитель-
ных материалов для ортопедиче-
ской стоматологии. Металлы и спла-
вы. 

 

 

Общая характеристика основных 

конструкционных восстанови-

тельных материалов    для орто-

педической стоматологии. Ме-

таллы и сплавы. 

 «Металлы и 

сплавы в орто-

педической 

стоматологии» 

4 Временные материалы в стоматоло-

гии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюстной 

системы в ортопедической стомато-

логии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в сто-

матологии. 

Полимерные материалы как ос-

новные конструкционные мате-

риалы. Основные представления 

о полимерах и полимеризацион-

ных процессах. 

«Основные 

представления 

о полимерах и 

полимеризаци-

онных процес-

сах.» 

5 Временные материалы в стоматоло-

гии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюстной 

системы в ортопедической стомато-

логии. Керамика.Вспомогательные 

материалы в стоматологии. 

 

Стоматологическая керамика, ос-

новные представления о составе. 

Свойства и технологические про-

цессы получения. 

 «Состав стома-

тологической 

керамики» 

6 Временные материалы в стоматоло-

гии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюстной 

системы в ортопедической стомато-

логии. 

Вспомогательные материалы в сто-

матологии. 

 

Вспомогательные материалы на 

этапах изготовления зубных про-

тезов. Моделировочные материа-

лы. Назначение, свойства, состав 

восков и восковых композиций. 

 «Моделиро-

вочные матери-

алы». 



7 Временные материалы в стоматоло-

гии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюстной 

системы в ортопедической стомато-

логии. 

Вспомогательные материалы в сто-

матологии. 

 

Формовочные материалы, виды, 

свойства. Абразивные материалы, 

классификация, состав и свойства 

«Формовочные 

материалы в 

стоматологии» 

8 Временные материалы в стоматоло-

гии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюстной 

системы в ортопедической стомато-

логии. 

Вспомогательные материалы в сто-

матологии. 

 

Гипс в стоматологии, свойства. 

Гидроколлоидные оттискные ма-

териалы. 

 «Стоматологи-

ческий  гипс» 

9 Классификация  и требования сто-

матологических материалов в кли-

нике терапевтической стоматологии. 

Стоматологические цементы на вод-

ной основе, неорганические и поли-

мерные. 

Полимерные цементы, основные 

отличия и свойства. Сравнитель-

ная оценка неорганических и по-

лимерных цементов. Механизм 

отвержения. 

«Сравнительная 

оценка неорга-

нических и по-

лимерных це-

ментов.» 

10 Характеристика стоматологической 

амальгамы 

Стоматологическая амальгама. 

Определение и общая характери-

стика амальгамы. Состав и меха-

низм отверждения. Классифика-

ция и свойства. 

«Амальгамиро-

вание. Фазы 

амальгамирова-

ния» 

11 Полимерные материалы для восста-

новления зубов. Полимерные ком-

позиты, общая характеристика и 

классификация. 

 

Полимерные материалы как ос-

новные конструкционные мате-

риалы. Основные представления 

о полимерах и полимеризацион-

ных процессах 

  «Полимерные 

материалы как 

основные кон-

струкционные 

материалы». 

12 Полимерные материалы для восста-

новления зубов. Полимерные ком-

позиты, общая характеристика и 

классификация. 

Понятие эстетики при прямой и 

непрямой реставрации в полости 

рта. Субъективная и объективная 

оценка формы, цвета и прозрач-

ности восстановительных мате-

риалов. 

«Субъективная 

и объективная 

оценка формы, 

цвета и про-

зрачности вос-

становительных 

материалов» 



13 Адгезивы и герметики для восстано-

вительной и профилактической сто-

матологии. 

Материалы для пломбирования кор-

невых каналов зубов и требования к 

ним. 

Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным мате-

риалам. Отличие временных от по-

стоянных материалов. 

 

Основные представления о меха-

низме профилактического дей-

ствия герметиков, фторидсодер-

жающих и реминерализующих 

местных профилактических 

средств. 

 «Герметизация 

фиссур» 

14 Адгезивы и герметики для восстано-

вительной и профилактической сто-

матологии. 

Материалы для пломбирования кор-

невых каналов зубов и требования к 

ним. 

 Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным мате-

риалам. Отличие временных от по-

стоянных материалов. 

 

Гуттаперчевые штифты для 

пломбирования корневых кана-

лов. Силеры и их назначение. 

Особенности требований к мате-

риалам для пломбирования кор-

невых каналов. 

 «Гуттаперче-

вые штифты 

для пломбиро-

вания корневых 

каналов.» 

15 Адгезивы и герметики для восстано-

вительной и профилактической сто-

матологии. 

Материалы для пломбирования кор-

невых каналов зубов и требования к 

ним. 

Временные материалы в стоматоло-

гии. Требования к временным мате-

риалам. Отличие временных от по-

стоянных материалов. 

Требования к временным матери-

алам. Временные материалы в 

ортопедической стоматологии 

для изготовления временных ко-

ронок и мостовидных протезов. 

«Требования к 

временным ма-

териалам». 

 

 

5.5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

Данный раздел рабочей программы дисциплины разработан в качестве само-

стоятельного документа «Методические рекомендации для студента» в виде при-

ложения к рабочей программе дисциплины.   
 

 

 

VI.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния рабочей программы дисциплины 



 

№  

раз-

дела 

Наименование раздела дисциплины   Код контролиру-

емой компетен-

ции (или ее части) 

Формы кон-

троля 

1 2 3 4 

1.  Предмет стоматологического материаловедения. 

Классификация стоматологических материалов. 

Свойства материалов. Принципы контроля каче-

ства стоматологических материалов. Системы 

международных и национальных стандартов. 

ОПК-8;  
ИД-1ОПК-8 

 

Устный опрос, 

реферат. 

2. Основные требования к стоматологическим мате-

риалам в клинике ортопедической стоматологии 

Общая характеристика основных (конструкцион-

ных) восстановительных материалов для ортопе-

дической стоматологии. Металлы и сплавы. 

ОПК-8 
ИД-1ОПК-8 

 

устный опрос, 

реферат 

     3. Временные материалы в стоматологии.  

Материалы, применяемые для восстановления 

зубов и зубочелюстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в стоматологии. 

ОПК-8 
ИД-1ОПК-8 

 

устный опрос, 

реферат 

4. Классификация и требования стоматологических 

материалов в клинике терапевтической стомато-

логии. 

Стоматологические цементы на водной основе, 

неорганические и полимерные. 

ОПК-8 
ИД-1ОПК-8 

 

устный опрос, 

реферат 

5. Характеристика стоматологической амальгамы ОПК-8 
ИД-1ОПК-8 

 

устный опрос, 

реферат 

6. Полимерные материалы для восстановления зу-

бов. Полимерные композиты, общая характери-

стика и классификация. 

ОПК-8 
ИД-1ОПК-8 

 

устный опрос, 

реферат 

7. Адгезивы и герметики для восстановительной и 

профилактической стоматологии. 

Материалы для пломбирования корневых каналов 

зубов и требования к ним. 

Временные материалы в стоматологии. Требова-

ния к временным материалам. Отличие времен-

ных от постоянных материалов. 

ОПК-8 
ИД-1ОПК-8 

 

устный опрос, 

реферат 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, указанных в раз-

деле 2, на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 



В систему оценивания входит зачет. 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины   

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

Код компетенции ОПК-8 

знать Студент не способен самосто-

ятельно выделять главные по-

ложения в изученном материа-

ле дисциплины «Материалове-

дение». 

 

Студент самостоятельно выделяет главные по-

ложения в изученном материале и способен 

дать краткую характеристику основным идеям 

проработанного материала дисциплины «Ма-

териаловедение». 

 

 

уметь Студент не умеет применять 

неполные знания к решению 

конкретных вопросов и тестов 

по образцу. 

Студент умеет составить полный и правиль-

ный ответ на основе изученного материала, 

выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ различными примерами, 

самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. 

 

 

владеть Студент не владеет навыком 

замешивания стоматологиче-

ских материалов. 

Не владеет составами и свой-

ствами материалов.  Не владе-

ет дифференциацией материа-

лов и классификацией. 

Студент показывает глубокое и полное владе-

ние всем объемом изучаемой дисциплины 

«Материаловедение». 

Студент знает классификацию материалов, 

может правильно замешивать любую группу 

стоматологических материалов, знает их свой-

ства и особенности. 

 

 

 

ИД-1ОПК-8 

знать Студент не знает и не понима-

ет значительную или основ-

ную часть программного мате-

риала в пределах поставлен-

ных вопросов 

 Студент знает основные понятия в разделах 

«Материаловедение». 

Показывает глубокое знание и понимание все-

го объема программного материала. 



уметь   

владеть Студент не владеет составами 

и свойствами материалов.  Не 

владеет дифференциацией ма-

териалов и классификацией. 

Студент знает классификацию материалов, 

может правильно замешивать любую группу 

стоматологических материалов, знает их свой-

ства и особенности. 

 

 
 
 

6.3. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости 

Для текущего контроля успеваемости дисциплине используют следующие оценоч-

ные средства: 

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 

 

Тема занятия №1-2 Предмет стоматологического материаловедеия, задачи. Сведения по 

технике безопасности при работе с материалами. Классификация стоматологических ма-

териалов по назначению и химической природе. Требования предъявляемые к ним. ОПК-8 

 

1.Дайте определение стоматологического материаловедения как прикладной науки. Поче-

му стоматологическое материаловедение выделено в отдельную область знаний? 

2.Что такое «идеальный стоматологический материал»? 

3.Существует ли универсальный «идеальный» стоматологический материал? Поясните 

свой ответ. 

4.Как классифицируют стоматологические материалы? Назовите классификации и пояс-

ните, на каком принципе они основаны. 

5.Расскажите о классификации стоматологических материалов по химической природе. 

Почему в стоматологии применяются материалы различной химической природы? 

 

Тема занятия №3 Свойства стоматологических материалов и их влияние на выбор мате-

риала для восстановления утраченной функции для зубочелюстной системы. ОПК-8. 

1.Какие свойства материалов определяют возможность их применения в различных обла-

стях стоматологии? 

2.Какие факторы полости рта могут воздействовать на материал? 

Тема занятия №4 Физико-химические свойства стоматологических материалов. Влияние 

химической природы материалов на их поведение при нагружении. ОПК-8. 

1. Расскажите о классификации стоматологических материалов по химической природе. 

Почему в стоматологии применяются материалы различной химической природы? 



2.Какие показатели характеризуют физико-химические свойства стоматологических мате-

риалов? 

3. Что такое коррозия? 

4.что такое растворимость материала? 

5. Что такое окисление? 

6.Рассказать про свойства реакций твердения. 

 

Тема занятия№5 Механические свойства стоматологических материалов. Методы опре-

деления прочности материалов. ОПК-8 

1.Какие показатели характеризуют физико-механические свойства стоматологических ма-

териалов? 

2.Что такое концентрация напряжения и концентратор напряжения? Опишите взаимосвязь 

между формой концентратора напряжения и величиной напряжения вокруг него. 

3.Сравните в общем виде стоматологические материалы различной химической природы, 

металлы, керамику и полимеры по их физико-механическим свойствам. 

4.Что такое теоретическая прочность? Почему на практике невозможно создать материа-

лы (изделия), обладающие прочностью, количественно равной теоретической? 

5.Почему необходимо проведение доклинических (технических и биологических) испы-

таний, а невозможно ограничиться только клиническими испытаниями (наблюдениями)? 

6.На какие типы можно разделить стоматологические материалы, исходя из их способно-

сти воспринимать механические нагрузки?  

 

Тема занятия №6 Понятие нагрузка и деформация, связанные с выбором материала при 

восстановлении ЗЧС. Основные виды и деформации под нагрузкой при функционирова-

нии конструкций в полости рта. ОПК-8 

1.Что такое деформация? 

2.Что такое нагрузка? 

3.Какие основные виды и деформации под нагрузкой при функционировании конструкций 

в полости рта. 

Тема занятия №7  Свойства поверхности стоматологических материалов. Твердость и 

способы ее определения. Понятие шероховатость, абразивность ОПК-8 

1. Что такое абразив и абразивное действие? 

2. Чем отличаются материалы для шлифования от материалов для полирования? 

3. Какие факторы и свойства абразивных материалов влияют на процессы шлифования и 

полирования? 

4. Представьте основные компоненты, входящие в состав инструментов для шлифования. 

 

Тема занятия №8. Адгезия и адгезионно способные материалы, состав и свойства. Мате-

риалы и методы создания соединений со структурами зубных тканей. Методы определе-

ния адгезионной прочности.ОПК-8 

1. Что такое адгезия? Какое значение это явление имеет в восстановительной стоматоло-

гии? 

2. Что такой адгезии и субстрат? Приведите примеры из области стоматологии. 

3. Расскажите о механизмах адгезионного взаимодействия и типах адгезионных связей. 

4. Что такое контактный угол смачивания? Какое значение имеет эта характеристика для 

адгезионного соединения? 

5. Какое влияние оказывает усадка адгезива при его отверждении на прочность адгези-

онного соединения? 



6. Что такое адгезионные и когезионные силы? 

7. Перечислите и охарактеризуйте типы адгезионных связей. 

8. Приведите примеры применения в стоматологии следующих типов адгезионных свя-

зей: механической, диффузионной, специфической химической. 

9. Какие свойства материалов и условия их применения оказывают влияние на качество 

адгезионного соединения, применяемого в стоматологии? 

10. Какие методы существуют для определения прочности адгезионных соединений, 

применяемых в стоматологии? 

 

Тема занятия №9. Классификация и общая характеристика основных (конструкци-

онных) восстановительных материалов для ортопедической стоматологии. Металлы и 

сплавы. ОПК-8 

1. Дайте общую характеристику основных и вспомогательных материалов, применя-

емых в ортопедической стоматологии. В чем принципиальное различие между ма-

териалами этих двух классов? 

2. Какие материалы относятся к основным конструкционным материалам для ортопе-

дической стоматологии? 

3. Материалы какой химической природы применяется в качестве основных кон-

струкционных материалов в ортопедической стоматологии? Дайте краткую харак-

теристику каждого из видов этих материалов, подчеркнув их преимущества и не-

достатки. 

4. Какие основные требования предъявляются к основным восстановительным мате-

риалам для ортопедической стоматологии? 

5. Что такое комбинированные материалы? Почему возникла необходимость в таких 

материалах для восстановительной стоматологии? 

6. Какими основными свойствами должны обладать материалы для восстановления 

зубов? 

7. Расскажите об основных восстановительных (конструкционных) материалах, при-

меняемых в ортопедической стоматологии при частичной и полной потере зубов. 

8. Какой особенностью строения обусловлены такие свойства металлов, как тепло- и 

электропроводность? 

9. Что такое анизотропия? Для какого строения веществ, кристаллического или 

аморфного, характерно это свойство? 

10. В чем заключается процесс коррозии металлов? Почему это явление важно для ме-

таллов стоматологического назначения? 

11. Какие свойства металлов являются недостатками для их применения в качестве ос-

новных восстановительных материалов в стоматологии? 

12. Металлы имеют длинную историю применения в стоматологии 
в качестве восстановительных материалов. Какие свойства металлов ограничивают 

их применения в стоматологической практике, и какие 
свойства этих восстановительных материалов позволяют сказать, что 
они будут широко применяться и в будущем? 

13. Что означают линии ликвидуса и солидуса в сплавах? 

14. Какие сплавы применяются в стоматологии? 

15. Что такое прецизионные сплавы? 

16. Расскажите об основных технологических процессах для изготовления протезов из 

металлов и сплавов. 

17. Что такое литье сплавов по выплавляемым моделям? Дайте общее представление и 

укажите значение этой технологии для изготовления металлических конструкций 

зубных протезов. 

18. Чем плавление чистого металла отличается от плавления сплава? 



19. Какие металлы и сплавы относят к благородным? 

20. Для чего проводят предварительную термообработку металлических сплавов для 

металлокерамических протезов перед нанесением фарфоровых масс? 

21. Какие меры следует принимать для предотвращения химической коррозии, элек-

трохимической коррозии металлов? 

 

 

Тема занятия №10 Полимерные материалы как основные конструкционные материалы 

для ортопедической стоматологии. Основные представления о полимерах и полимериза-

ционных процессах.  ОПК-8 

1. Каковы преимущества и недостатки полимеров как основных конструкционных мате-

риалов в восстановительной стоматологии? 

2. Чем обусловлены специфические свойства полимеров, такие, как эластичность, тех-

нологичность? Как влияют на свойства полимеров молекулярная масса и строение 

макромолекул (линейное, разветвленное, сетчатое)? 

3. Какими свойствами должен обладать идеальный материал для базисов зубных проте-

зов? Какие основные типы базисных материалов используются в стоматологии? 

4. Какие преимущества и недостатки имеют акриловые базисные материалы горячего 

отверждения? 

5. Какие преимущества и недостатки у «самотвердеющих» базисных материалов? 

6. Какие материалы применяются для изготовления эластичных подкладок в комбини-

рованных базисах съемных зубных протезов? 

7. Почему натуральный каучук не сохранился в качестве материала для базисов съемных 

зубных протезов и потребовалось создание новых материалов для этой цели? 

8. В чем заключается технология изготовления съемных зубных протезов из акриловых 

материалов (называемая иногда «технологией теста»)? 

9. Расскажите об основных этапах процесса получения суспензионного акрилового по-

рошка для базисных материалов (материалов для изготовления базисов съемных зуб-

ных протезов)? 

10. Представьте принципиальную схему реакции полимеризации, применяемой в каче-

стве механизма отверждения акриловых базисных материалов. 

11. Назовите два основных процесса синтеза полимеров, применяемых для отверждения 

полимерных материалов стоматологического назначения (вспомните отверждение ак-

риловых базисных материалов, а также силиконовых оттискных материалов). 

12. Как молекулярная масса полимера влияет на его физико-механические свойства? 

13. Что такое «остаточный мономер»? Почему такой параметр важен в связи с примене-

нием акриловых полимерных материалов в ортопедической стоматологии? 

14. Как вы считаете, в каком отвержденном акриловом материале сохранится большее 

количество остаточного мономера - в материале горячей полимеризации или в самот-

вердеющем материале (материале холодной полимеризации)? 

15. Что такое ОВС (окислительно-восстановительная система), из каких компонентов она 

состоит и для чего применяется в восстановительных полимерных материалах? 

16. Представьте принципиальную схему отверждения акриловых самотвердеющих мате-

риалов? Какой компонент в системе отверждения этих материалов отсутствует в со-

ставе акробатов горячего отверждения? 

 

   Тема занятия №11 Стоматологическая керамика, основные представления о соста-

ве. Свойства и технологические процессы получения. ОПК-8 

1. Какие сырьевые компоненты применяются для получения керамики? 

2. Чем стоматологический фарфор отличается от бытового? 



3. Каковы основные преимущества и недостатки стоматологического фарфора как ос-

новного восстановительного материала? 

4. Какие современные высокие технологии используются для изготовления керамиче-

ских протезов? 

5. В чем недостатки металлокерамических конструкций зубных протезов? 

6. Что означает термин «фриттование»? Какое место занимает этот процесс при получе-

нии стоматологической керамики? 

7. Какие требования предъявляются к стоматологической керамике в конструкциях ме-

таллокерамических зубных протезов? 

8. Что такое «Цельнолитая керамика», каковы ее преимущества? 
 

Тема занятия №12 Вспомогательные материалы на этапах изготовления зубных про-

тезов. Моделировочные материалы. Назначение, свойства, состав восков и восковых 

композиций. ОПК-8 

1. Классификация и общая характеристика вспомогательных материалов, отражаю-

щая этапы традиционной технологии изготовления зубных протезов. 

2. Какими основными свойствами должны обладать материалы для снятия оттисков? 

3. Какие компоненты цинк-оксид-эвгенольных оттискных материалов обеспечивают 

их отверждение? 

4. Какие основные компоненты входят в состав агаровых гидроколлоидных оттиск-

ных материалов? 

5. Что представляет собой процесс гистерезиса в гидроколлоидных агаровых матери-

алах? Что такое синерезис в гидроколлоидах? 

6. Каково назначение основных компонентов, входящих в состав порошка альгинат-

ного оттискного материала? 

7. Какие факторы влияют на время отверждения альгинатов? 

8. Почему альгинатные оттискные материалы относятся к необратимым гидроколло-

идам? 

9. Как соотношение вода: порошок влияет на свойства альгинатных материалов? 

10. Как влияет качество перемешивания альгинатной массы на свойства оттиска? 

11. Как влияет температура воды для смешивания на рабочее время и время отвержде-

ния альгинатных оттискных материалов? 

12. Расскажите о процессе отверждения и основных свойствах поли-сульфидных от-

тискных материалов? 

13. Расскажите о процессе отверждения и основных свойствах поли-конденсационных 

силиконовых оттискных материалов? 

14. Расскажите о процессе отверждения и основных свойствах аддитивных силиконо-

вых оттискных материалов? 

15. Как влияют соотношения основной и катализаторной пасты и температура на ра-

бочее время и время отверждения эластомерных оттискных материалов? 

16. Сравните эластичность (или показатель, характеризующий восстановление после 

деформации) силиконовых, полисульфидных и полиэфирных материалов. Какое 

значение имеет этот показатель для снятия оттисков? 

 

Тема занятия №13 Вспомогательные материалы на этапах изготовления зубных проте-

зов. Моделировочные материалы.  Назначение, свойства, состав восков и восковых ком-

позиций.ОПК-8 

1.  Перечислите несколько основных компонентов, применяемых в составах зуботехниче-

ских восков. 



2. Какое свойство моделировочных восков особенно важно для его применения в техноло-

гическом процессе изготовления металлических несъемных протезов методом литья по 

выплавляемым моделям? 

3. Укажите основные отличия в свойствах базисного воска и воска для вкладок. 

 

Тема занятия №14 Модельные и формовочные материалы. ОПК-8 

1. Что такое гипс и каково его назначение в ортопедической стома- 
тологии? 

2. Расскажите о механизме твердения гипса и факторах, влияющих на скорость процесса 

твердения. 

3. Приведите классификацию зуботехнического гипса. Какие основные свойства харак-

теризуют качество гипса? 

4. Расскажите о назначении, составе, классификации формовочных материалов. 

5. Какие типы формовочных материалов указаны в международных стандартах? 

6. Какие материалы необходимы на основных этапах изготовления металлических зуб-

ных протезов методом литья по выплавляемым моделям? 

 

Тема занятия №15 Классификация и общая характеристика стоматологических материа-

лов в терапевтической стоматологии.Требования к стоматологическим материалам. ОПК-

8 

1. Назначение пломбировочных материалов. 

2. Классификация стоматологических пломбировочных материалов. 

3. Требования, предъявляемые к стоматологическим пломбировочным материалам. 

4. Цель и задачи клинических испытаний пломбировочных материалов. 

 

Тема занятия №16 Стоматологические цементы, основные отличия и свойсва. Сравни-

тельная оценка неорганических и полимерных цементов. Механизм отверждения.. ОПК-8 

1. По каким основным параметрам классифицируют стоматологические цементы? 

2. Перечислите 5 классов цементов, отличающихся химическим составом. 

3. Перечислите 3 способа твердения стоматологических цементов. 

4. Перечислите 3 типа цементов в зависимости от их назначения. 

5. Каков механизм твердения цинк-фосфатных цементов, какова структура отвердевшего 

цемента? 

6. Назовите основные компоненты силикатных стоматологических цементов. Каковы их 

преимущества и недостатки? 

7. Сравните по составу и по основным свойствам цинк-фосфатный и поликарбоксилатный 

цементы. 

8. Что такое стеклополиалкенатные цементы? Каков механизм их твердения? 

9. Чем состав порошка для силикатного цемента отличается от состава порошка для стек-

лополиалкенатного (или стеклоиономерного) цемента? 

 

Тема занятия №17  Стоматологическая амальгама. Определение и общая характери-

стика амальгамы. Состав и механизм отверждения. Классификация и свойства. ОПК-8 

1. Что такое амальгама? Каковы ее преимущества и недостатки в качестве материала 

для восстановления зубов? 



2. С чем связано создание галлиевых пломбировочных материалов? 

3. Расскажите о механизме твердения стоматологической амальгамы. 

4. Какая фаза в структуре стоматологической амальгамы наиболее подвержена корро-

зии? 

 

Тема занятия №18 Полимерные материалы для восстановления зубов. Компози-

ты. Характеристика и классификация. Сравнительная характеристика композитов раз-

личных классов. Механизм отверждения полимерных композитов. Требования к свой-

ствам. ОПК-8 

1. Расскажите об истории создания композитных материалов для восстановления зу-

бов. Какие материалы предшествовали композитам? 

2. Дайте определение стоматологического композита. Какие основные элементы состав-

ляют структуру композита? 

3. Что такое формула Боуэна (Bowen R.), какие свойства этого соединения позволяют 

его успешно применять в качестве основного компонента связующего в стоматологи-

ческих композитах? 

4. Какое значение имеет межфазный слой в композите? Как он образуется и какие веще-

ства применяются для образования этого слоя? 

5. Представьте основную классификацию композитов. Какие основные принципы поло-

жены в основу этой классификации? 

6. Какие наполнители применяются в композитах? Какие параметры наполнителей вли-

яют на свойства отвержденных композитов? 

7. Почему композиты относят к полимерным восстановительным материалам, хотя в их 

составе более 50% масс, составляют неорганические наполнители? 

8. Какие преимущества и недостатки имеют макро- и микронаполненные композиты? 

9. Что такое гибридные композиты? Сравните свойства гибридных композитов с макро- 

и микронаполненными композитами. 

10. Какие существуют способы отверждения композитов? Охарактеризуйте и сравните 

эти способы. 

11. Какой материал, по вашему мнению, более цветостойкий, ненаполненный полимер-

ный: композит химического отверждения или композит светового отверждения? 

12. Дайте общую характеристику новейшим композитным материалам: микрогибридным, 

компомерным. 

 

Тема занятия №19 Понятие эстетики при прямой и непрямой реставрации в полости рта. 

Субъективная и объективная оценка формы, цвета и прозрачности восстановительных ма-

териалов.ОПК-8 

1. Какие показатели характеризуют эстетические свойства стоматологических материа-

лов? 

2. Сравните в общем виде стоматологические материалы различной химической природы, 

металлы, керамику и полимеры по их эстетическим свойствам. 

3. Какие факторы влияют на восприятие цвета восстановительного материала? 

4. С какими оптическими свойствами связаны блеск поверхности, степень прозрачности и 

флуоресценция восстановительного материала? 

5. Что такое эталонные расцветки стоматологических восстановительных материалов? 

6. Какие еще характеристики внешнего вида, кроме цвета, следует воссоздавать при вос-

становлении зубов для достижения хорошего эстетического результата? 



7. Какие системы и аппараты для объективного измерения цвета вы можете назвать? 

8. Как определяется полупрозрачность восстановительного материала? Сравните полу-

прозрачность дентина и эмали натурального зуба. 

 

Тема занятия №20 Назначение адгезивов и адгезивных систем. Механизм образования 

адгезивной связи с эмалью и дентоном зуба. Классификация адгезионных систем.ОПК-8 

1. Расскажите о применении адгезивов при восстановлении (пломбировании) зубов. 

2. С какой целью применяется предварительное травление поверхностей твердых тканей 

зубов, какие средства применяют для этого? 

3. Что такое «смазанный» (загрязненный) слой препарированного дентина? Какое зна-

чение имеет этот слой в соединении восстановительного материала и стенок полости 

восстановленного зуба? 

4. С какой тканью зуба, эмалью или дентином, восстановительному материалу труднее 

создать адгезионное соединение? Поясните свое мнение. 

 

Тема занятия №21 Основные представления о механизме профилактического действия 

герметиков, фторидсодержащих и реминерализующих местных профилактических 

средств.ОПК-8 

 

1. Представьте классификацию материалов для профилактики стоматологических забо-

леваний. 

2. Что такое стоматологические герметики? Какое свойство герметиков имеет принци-

пиальное значение для их применения в качестве местного средства для профилакти-

ки кариеса зубов? 

3. Какие местные аппликационные средства применяются с целью профилактики карие-

са зубов? Какие факторы влияют на их эффективность? 

 

Тема занятия №22  Классификация и свойства материалов для пломбирования корневых 

каналов ОПК-8 

1. Представьте классификацию материалов для пломбирования корневых каналов зубов. 

2. Какие основные компоненты входят в состав материалов для гуттаперчевых штифтов, 

применяемых для пломбирования корневых каналов зубов? 

3. Что такое силер или уплотнитель? Чем обусловлена необходимость применения этих 

материалов при пломбировании корневых каналов зубов и какими свойствами они 

должны обладать? 

 

 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости 

(собеседование по контрольным вопросам): 

✓ «Отлично»: 

Студент имеет глубокие знания учебного материала по теме практического заня-

тия, сформулировал полный и правильный ответ на вопросы темы занятия, с соблюдением 

логики изложения материала, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий ис-

пользуемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Сту-

дент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме занятия. 

✓ «Хорошо»:  

Студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог 



ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме занятия, допус-

кая незначительные неточности.  

✓ «Удовлетворительно»: 

Студент в целом освоил материал практического занятия, ответил не на все уточ-

няющие и дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой пред-

ложенного вопроса, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавате-

ля.  

✓ «Неудовлетворительно»:  

Студент имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

практического занятия, полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на 

уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, непра-

вильно выбирает алгоритм действий. Неудовлетворительная оценка выставляется вы-

пускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы темы практического занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Занятие №12. Вспомогательные материалы на этапах изготовления зубных протезов. Мо-

делировочные материалы. Назначение, свойства, состав восков и восковых композиций  

 

Коды контролируемых компетенций:  ОПК-8 

 
К группе альгинатных слепочных материалов относят: 

1. стонафлекс 
2. стомальгин 

3. упин 

4.  сиэласт 

5. эластик 
 

11.  Альгинатные слепочные материалы используются при изготовлении: 

1. штампованных коронок 
2. цельнолитых коронок 

3. вкладок 

4. паяных мостовидных протезов 
5. съемных протезов 

 

12.  Избыток влаги при замешивании гипса: 

1.  ускоряет время отверждения 
2.  замедляет время отверждения 

3.  снижает конечную прочность 

4.  повышает конечную прочность 
 

13.  Для снятия слепков при изготовлении вкладки применяются материалы: 

1.  гипс 

2.  альгинатные 



3.  силиконовые 

4.  цинкэвгеноловые 

 

14.  Какие группы материалов применяются в ортопедической стоматологии? 

1.  основные 

2.  вспомогательные 
3.  клинические 

4.  лабораторные 

 

15.  Какие слепочные массы относятся к твердокристаллическим? 
1.  стенс, ортокор 

2.  гипс 

3.  стомальгин, сиэласт 
4.  тиодент 

5.  репин 

 

16.  Какие слепочные массы относятся к термопластическим? 
1.  стенс 

2.  гипс 

3.  тиодент  
4.  масса Ванштейна 

5.  сиэласт  

 

17.  Силиконовая масса может использоваться  для получения слепков при изготовлении 

коронки: 

1.  литой  

2.  штампованной 
3.  фарфоровой 

4.  пластмассовой 

5.  все верно 

 

18.  Для ускорения кристаллизации гипса при его замешивании добавляется: 

1.  поваренная соль 
2.  сахар 

3.  тетраборат натрия (бура) 

 

 19.  Для замедления кристаллизации гипса при его замешивании добавляется: 
1.  хлорид калия 

2.  хлорид натрия 

3.  тетраборат натрия (бура) 
 

20.  Какие слепочные массы относятся к эластическим: 

1.  гипс, репин 

2.  стенс, акродент 
3.  ортокор, масса Ванштейна 

4.  стомальгин, сиэласт 

 

21.  Какая жидкость используется при замешивании гипса при снятии оттисков: 

1.  дистиллированная вода 

2.  3-х процентный раствор поваренной соли 
3.  3-х процентный раствор сахара 

4.  3-х процентный раствор буры 

 

22.  Слепочная масса должна обладать следующими свойствами: 
1.  быть безвредной 

2.  не давать усадку до отливки модели 

3.  давать точный отпечаток 



4.  прочно соединятся с материалами модели 

5. легко вводиться и выводиться из полости рта 

 

23.   К группе слепочных масс на основе тиоколовых полимеров относится: 

1.  эластик 

2.  репин 
3.  тиодент 

4.  сиэласт 

 

24.   Базисный воск выпускается в виде: 
1.  прямоугольных пластинок 

2.  кубиков 

3.  круглых палочек 
4.  пластинок округлой формы 

 

25. Каким основным свойством должны обладать восковые смеси, детали из которых заме-

няются на металл или сплав: 
1.  хорошо контрастировать с моделью 

2.  иметь малый зольный остаток  

3.  хорошо скоблиться 
 

26. Что составляет основу восковой композиции для базисов: 

1.  парафин 
2.  пчелиный воск  

3.  церезин 

4. озокерит 

 

27. Какой вид воска имеет самую низкую температуру плавления: 

1.  парафин 

2.  карнаубский воск  
3.  японский воск 

4. пчелиный воск 

  

28. Какие из перечисленных восков относятся к минеральным: 

1.  озокерит, церезин, монтановый  

2.  карнаубский, японский, льняной  

3.  пчелиный, стеарин, спермацет 
 

29. Какие из перечисленных восков относятся к растительным: 

1.  карнаубский, японский, льняной  
2.  пчелиный, стеарин, спермацет 

3.  озокерит, церезин, монтановый 

 

30. Какой вид воска имеет самую высокую температуру плавления: 
1.  парафин 

2.  карнаубский воск  

3.  японский воск 
4.  церезин 

 

31. Назовите воск животного происхождения: 
1.  парафин 

2.  японский  

3.  стеарин 

4.  карнаубский 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости (тестирование): 



✓ «Отлично»:      100-90% 

✓ «Хорошо»:       89-70% 

✓ «Удовлетворительно»:      69-51% 

✓ «Неудовлетворительно»:   <50% 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ   

 

Тема занятия №16 Стоматологические цементы, основные отличия и свойсва. Срав-

нительная оценка неорганических и полимерных цементов. Механизм отверждения.. 

ОПК-8 

1. По каким основным параметрам классифицируют стоматологические цементы? 

2. Перечислите 5 классов цементов, отличающихся химическим составом. 

3. Перечислите 3 способа твердения стоматологических цементов. 

4. Перечислите 3 типа цементов в зависимости от их назначения. 

5. Каков механизм твердения цинк-фосфатных цементов, какова структура отвердев-

шего цемента? 

6. Назовите основные компоненты силикатных стоматологических цементов. Каковы 

их преимущества и недостатки? 

7. Сравните по составу и по основным свойствам цинк-фосфатный и поликарбокси-

латный цементы. 

8. Что такое стеклополиалкенатные цементы? Каков механизм их твердения? 

9. Чем состав порошка для силикатного цемента отличается от состава порошка для 

стеклополиалкенатного (или стеклоиономерного) цемента? 

 

Коды контролируемых компетенций:  ОПК-8 

- Замешивание стоматологических материалов 

-  

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости: 

✓ «Неудовлетворительно»:   

Студент не владеет практическими навыками   и не знает стоматологических мате-

риалов. 

✓ «Удовлетворительно»: 

Студент владеет основными навыками, но допускает ошибки и неточности исполь-

зованной научной терминологии и при ответах. Студент в основном способен самостоя-

тельно главные положения в изученном материале. Студент способен владеть навыком 

использования некоторых  стоматологических  инструментов и материалов. 

✓ «Хорошо»: 

Студент владеет знаниями всего изученного программного материала, материал 

излагает последовательно, допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроиз-

ведении изученного материала. Студент не обладает достаточным навыком работы со 

справочной литературой, учебником, первоисточниками; правильно ориентируется, но 

работает медленно.   

✓ «Отлично»: 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в изученном материале и 

способен дать краткую характеристику основным идеям проработанного материала. Сту-

дент владеет навыком демонстрации.  Владеет составами  и методиками замешивания 

стоматологических материалов, знает плюсы, минусы и показания к применению каждого 



материала. Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом изучаемой 

дисциплины. 

 

РЕФЕРАТ 
 Пактическое занятие №12. Стоматологическая керамика, основные представле-

ния о составе. Свойства и технологические процессы получения. 

ОПК-8 

  

Темы рефератов: 

1.   «Состав стоматологической керамики» 

2. ………………………………………………………… 

 

Критерии оценки текущего контроля (реферат): 

• Новизна реферированного текста: макс. – 20 баллов; 

• Степень раскрытия сущности проблемы: макс. – 30 баллов; 

• Обоснованность выбора источников: макс. – 20 баллов; 

• Соблюдение требований к оформлению: макс. – 15 баллов; 

• Грамотность: макс. – 15 баллов. 

 

Оценивание реферата: 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успевае-

мости следующим образом (баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний про-

граммного материала):  

 

✓ 86 – 100 баллов – «отлично»;  

✓ 70 – 75 баллов – «хорошо»;  

✓ 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

✓ мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

   

 

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО КОНТРОЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ПО БЛОКАМ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

БЛОК I.   Предмет стоматологического материаловедения, задачи. Сведения по технике 

безопасности при работе с материалами. Классификация стоматологических материалов 

по назначению и химической природе. Требования предъявляемые к ним.         Коды кон-

тролируемых компетенций: ОПК-8 

  

1. Дайте определение стоматологического материаловедения как прикладной науки.  

2. Что такое «идеальный стоматологический материал»? 

3. Как классифицируют стоматологические материалы? Назовите классификации и 

поясните, на каком принципе они основаны. 

4. Расскажите об основной классификации стоматологических материалов. Какой прин-

цип положен в основу этой классификации? 

5. Расскажите о классификации стоматологических материалов по химической природе. 

Почему в стоматологии применяются материалы различной химической природы? 



6.Перечислите физические свойства стоматологических материалов.  

7. Методы физического анализа?  

8. Перечислите механические свойства?  

9.Деформация, ее определение и классификация  

10. Какие показатели характеризуют химические свойства стоматологических материа-

лов? 

11. Что такое концентрация напряжения и концентратор напряжения?  

12. Что такое теоретическая прочность? Почему на практике невозможно создать матери-

алы (изделия), обладающие прочностью, количественно равной теоретической? 

 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости (собеседование): 

 

«Неудовлетворительно»:   

✓ Знания: студент не способен самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале дисциплины. Не знает и не понимает значительную или ос-

новную часть программного материала в пределах поставленных вопросов. 

✓ Умения: студент не умеет применять неполные знания к решению конкрет-

ных вопросов   по образцу. 

✓ Навыки: студент не владеет практическими навыками   стоматологических 

материалов. 

 

«Удовлетворительно»: 

✓ Знания: студент усвоил основное содержание материала дисциплины, но 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

учебного материала по дисциплине «Материаловедение». Имеет несистематизиро-

ванные знания по модулям дисциплины. Материал излагает фрагментарно, не по-

следовательно. 

✓ Умения: студент испытывает затруднения при изложении материала по мо-

дулям дисциплины «Материаловедение». Студент непоследовательно и не систе-

матизировано умеет использовать неполные знания материала. Студент затрудня-

ется при  применении знаний, необходимых для  правильного ответа, при объясне-

нии конкретных понятий в разделах «Стоматологические цементы» 

✓ Навыки: студент владеет основными навыками, но допускает ошибки 

и неточности использованной научной терминологии и при ответах. Студент в ос-

новном способен самостоятельно показать главные положения в изученном мате-

риале. Студент способен владеть навыком использования некоторых стоматологи-

ческий материалов. 

«Хорошо»: 

✓ Знания: Студент способен самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале. Показывает знания всего изученного программного матери-

ала. Дает полный и правильный ответ на основе изученного теоретического и прак-

тического материалов; незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 

при использовании научных терминов. 

✓ Умения: Студент умеет самостоятельно выделять главные положения в изу-



ченном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Студент умеет использовать полученные 

знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи, использовать научные термины. 

✓ Навыки:Студент владеет знаниями всего изученного программного матери-

ала, материал излагает последовательно, допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала. Студент не обладает доста-

точным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточника-

ми; правильно ориентируется, но работает медленно.   

 

 

«Отлично»: 

✓ Знания: Студент самостоятельно выделяет главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую характеристику основным идеям проработан-

ного материала дисциплины «Материаловедение». Знает основные понятия в раз-

делах  дисциплины. Показывает глубокое знание и понимание всего объема про-

граммного материала. 

✓ Умения: Студент умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала, выделять главные положения, самостоятельно подтвер-

ждать ответ различными ситуационными задачами, самостоятельно и аргументиро-

вано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать междисциплинарные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

нять полученные знания для решений. Последовательно, четко, связано, обоснова-

но и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последо-

вательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выво-

ды; формулировать точное определение и истолкование основных понятий и пра-

вил; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литера-

турным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

преподавателя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

Навыки: Студент самостоятельно выделяет главные положения в изученном материале и 

способен дать краткую характеристику основным идеям проработанного материала. Вла-

деет навыками замешивания стоматологического материала, знает плюсы, минусы, пока-

зания к применению и противопоказания каждого стоматологического материала. Сту-

дент показывает глубокое и полное владение всем объёмом изучаемой дисциплины. 

 

 

6.4. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины 

Здесь приводится описание формы и процедуры проведения промежуточной ат-

тестации(в соответствии с требованиями «Положения о проведении текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося»), семестра, в кото-

ром проводится промежуточная аттестация, а также представление примеров  вопро-

сов для подготовки к зачету или экзамену, примера формирования экзаменационного би-

лета. 

6.4.1. Форма промежуточной аттестации – зачет.   Семестр 4. 



 

6.4.2. Процедура проведения промежуточной аттестации – устно. 

 

 

6.4.3. Примеры вопросов для подготовки к зачету. 

 

Вопросы для промежуточной и итоговой аттестации по предмету 

 « Материаловедение» 

1. Перечислите требования,  которые предъявляют к материалам применяемым в 

терапевтической стоматологии? 

2. Классификация пломбировочных материалов? 

3. Что такое амальгама? Каковы ее преимущества и недостатки в качестве матери-

ала для восстановления зубов? 

4. С чем связано создание галлиевых пломбировочных материалов? 

5. Как  вы понимаете термин амальгамирование? Поясните свой ответ? 

6. Какая фаза в структуре стоматологической амальгамы наиболее подвержена 

коррозии? 

7. По каким основным параметрам классифицируют стоматологические цементы? 

8. Перечислите 5 классов цементов отличающихся химическим составом. 

9. Перечислите 3 способа твердения стоматологических цементов. 

10. Перечислите 3 типа цементов в зависимости от их назначения. 

11. Каков механизм твердения цинк-фосфатных цементов, какова структура отвер-

девшего цемента?   

12. Назовите основные компоненты силикатных стоматологических цементов. Ка-

ковы их преимущества и недостатки? 

13. Состав и свойства поликарбоксилатного цемента? 

14. Что такое стеклополиалкенатные цементы? Каков механизм их твердения? 

15. Дайте краткую характеристику такой группе материалов как салицилатные си-

темы? 

16. Расскажите об истории создания композитных материалов для восстановления 

зубов.  

17. Какие материалы предшествовали композитам?  

18. Дайте определение стоматологического композита. 

19. Какие основные элементы составляют структуру композита? 

20. Что такое формула Боуэна (Bowen R.), какие свойства этого соединения позво-

ляют его успешно применять в качестве основного компонента связующего в 

стоматологических композитах? 

21. Какое значение имеет межфазный слой в композите? Как он образуется и какие 

вещества применяются для образования этого слоя? 

22. Представьте основную классификацию композитов. Какие основные принципы 

положены в основу этой классификации? 



23. Какие наполнители применяются в композитах? 

24. Почему композиты относят к полимерным восстановительным материалам, хо-

тя в их  составе более 50% массы составляют неорганические наполнители? 

25. Какие преимущества и недостатки имеют макронаполненые композиты? 

26. Какие преимущеста и недостатки имеют микронаполненные композиты?  

27. Что такое гибридные композиты? Сравните свойства гибридных композитов с 

макро- и микронаполненными композитами? 

28. . Какие существуют способы отверждения композитов? Охарактеризуйте и 

сравните эти способы. 

29. Какой материал, по вашему мнению, более цветостойкий, ненаполненный по-

лимерный: композит химического отверждения или композит светового отвер-

ждения? 

30. Дайте общую характеристику новейшим композитным материалам (компомер-

ным)? 

31. Как достигается рентгеноконтрастность современных композитных материалов 

и с какой целью? 

32. Представьте классификацию материалов для профилактики стоматологических 

заболеваний. 

33. Что такое стоматологические герметики? Какое свойство герметиков имеет 

принципиальное значение для их применения в качестве местного средства для 

профилактики кариеса зубов?  

34. Расскажите о применении адгезивов при восстановлении (пломбировании) зу-

бов.  

35. . С какой целью применяется предварительное травление поверхностей твердых 

тканей зубов, какие средства применяют для этого?  

36. Что такое «смазанный» (загрязненный) слой препарированного дентина? Какое 

значение имеет этот слой в соединении восстановительного материала и стенок 

полости восстановленного зуба? 

37. С какой тканью зуба, эмалью или дентином, восстановительному материалу 

труднее создать адгезионное соединение? Поясните свое мнение.  

38. Какие местные аппликационные средства применяются с целью профилактики 

кариеса зубов? Какие факторы влияют на их эффективность? 

39. Каков состав и свойства  зубной пасты? 

40. Какой принцип действия средств, отбеливающих зубы? 

41. Представьте классификацию материалов для пломбирования корневых каналов 

зубов. 

42. Какие основные компоненты входят в состав материалов для гуттаперчевых 

штифтов, применяемых для пломбирования корневых каналов зубов ?  

43. Что такое силер или уплотнитель? Чем обусловлена необходимость применения 

этих материалов при пломбировании корневых каналов зубов и какими свой-

ствами они должны обладать?  

44. Выполнение, каких условий необходимо для получения успешного эндодонти-

ческого лечения? Поясните свой ответ? 



45. Перечислите требования, предъявляемые к материалам для пломбирования 

корневых каналов?  

46. Что вы знаете о методе  пломбирования корневого канала под названием  «Де-

пофорез гидроксида меди-кальция»? 

47. Материалы, используемые для временного пломбирования зубов, их классифи-

кация, состав и назначение? 

48. Расскажите означении медикаментозной обработке корневых каналов и о рас-

творах, используемых при их ирригации? 

49. Объясните значение слоя ингибированного кислородом? 

50. Дайте определения следующим понятиям: Тиксотропность, светопроницае-

мость, опалесценция, флюоресценция? 

 

 

6.4.4.  Пример экзаменационного билета.  

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 
Билет №1 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

1. Дайте общую характеристику основных и вспомогательных материалов, приме-

няемых в ортопедической стоматологии. 

2. Цементы, виды. Характеристика и классификация. 

3. Перечислите несколько основных компонентов, применяемых в составах зубо-

технических восков. 
 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
 

 

VII. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература 

Печатные издания 

                                                                 (книги) 



 Наименование издания Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1. 

                                                    Например: 

А.И.Абдурахманов, О.Р.Курбанов. Ортопедическая стоматология. 

Материалы и технологии: учебник – 3е изд.,перераб. и допол. – 

Москва: Ботар-Медиа. 2016-352с.:ил.  ISBN 978-5-9704-3863-3 

504 шт      

2 

Э.А.Базикян, О.О. Янушевич. Пропедевтическая стоматология: 

учебник - 2-е издание,перераб.,допол.-Москва: Ботар-

Медиа.2016-640с.:ил. ISBN 978-5-9704-3617-2 

100 шт 

3 В.Н.Трезубов,  М.З.Штейнберг, Л.М.Мишнев. Ортопедическая 

стоматология. Прикладное материаловедение: учебник для меди-

цинских вузов.-Санкт-Петербург; Специальная литература, 1999. 

– 324 с.: ил. – ISBN 978-5-00030-461-7 

       20 шт 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

  

Печатные издания 

(книги,учебные пособия) 

 

Наименование издания Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

И.Я.Поюровская. Стоматологическое материаловедение: учебное по-

собие для студ.мед.вузов.-Москва: Бета,2007.-192 с.:ил.  

ISBN 978-5-9704-0516-1:180-00   

5шт 

М.М.Пожарицкая, Т.Г. Симакова. Пропедевтическая стоматология: 

учебник для студ.стом.фак.мед.вузов.-Москва: Медицина,2004.-

304с.:ил. ISBN 5-225-04825-0:528-00 

 

18шт 

Е.В.Кортуков, В.С. Воеводский, Ю.К. Павлов. Основы материаловеде-

ния: учебное пособие для студентов стом. фак. мед. вузов.-Москва:  

Высшая школа, 1988.-215 с.: ил. ISBN 0-45 

 

78шт 

 

 

 



Электронные издания 

(из http://www.studmedlib.ru/) 

№ Наименование издания 

1. 

Каливраджиян, Э. С. Стоматологическое материаловедение : учебник / Ка-

ливраджиян Э. С. [и др. ]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - ISBN 978-

5-9704-4774-1. - Текст : электронный //  

URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970447741.html 

 2 Каливраджиян, Э. С. Ортопедическая стоматология : учебник / под ред. Э. С. 

Каливраджияна, И. Ю. Лебеденко, Е. А. Брагина, И. П. Рыжовой - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3705-6. - Текст : электронный 
// URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437056.html 

3 Янушевич, О. О. Терапевтическая стоматология / О. О. Янушевич, Ю. М. Мак-

симовский, Л. Н. Максимовская, Л. Ю. Орехова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-3767-4. - Текст : электронный //  

URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437674.html 

4 Базикян, Э. А. Пропедевтическая стоматология : учебик / Э. А Базикян. [и др. ] 

; под ред. Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. - 2-е изд. , перераб. и доп. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-3617-2. - Текст : 
электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436172.html 

5 Базикян, Э. А. Эндодонтия : учебное пособие / Э. А. Базикян [и др. ]; под об-

щей ред. проф. Э. А. Базикяна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 

978-5-9704-3557-1. - Текст : электронный //  

URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html 

6 Поюровская, И. Я. Стоматологическое материаловедение / И. Я. Поюровская - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-0902-2. - Текст : 

электронный //  
URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html 

 

 

 

 

 

 

7.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

  

№ Наименование ресурса Адрес сайта 

 Новости медицины info@univadis.ru 

 
Вопросы здравоохранения. Информация о ВОЗ http://www.who.int/en/ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970447741.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437056.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437674.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436172.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435571.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409022.html


 Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

 Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru 

 Министерство здравоохранения РД http://minzdravrd.ru 

 
Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru 

 Электронная научная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp 

 
Федеральная электронная медицинская библиотека 

(ФЭМБ) http://feml.scsml.rssi.ru 

 

 

 

 

7.4. Информационные технологии 

 При изучении дисциплины применяются общий пакет документов интернет – материа-

лов, предоставляющих широкие возможности для совершенствования вузовской подго-

товки по сестринскому делу в стоматологии с целью усвоения навыков образовательной 

деятельности. Стандартными возможностями большинства программ являются реализа-

ция дидактического принципа наглядности в обучении; их использование дает возмож-

ность студентам применять для решения образовательной задачи различные способы. 

Методы обучения с использованием информационных технологий. 

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на 

занятиях по дисциплине «Материаловедение», относятся: компьютерное тестирование; 

демонстрация мультимедийных материалов, в том числе видеофильмов; перечень поиско-

вых систем (площадка mooodle.dgmu.ru), перечень энциклопедических сайтов. 

  

 

Перечень информационных справочных систем: 

 

1.     Цифровая образовательная среда ДГМУ. URL: https://lms.dgmu.ru/ 

2.     Консультант студента: электронная библиотечная система.  

            URL: http://www.studentlibrary.ru 

3.      Консультант врача: электронная библиотечная система.  

            URL: http://www.rosmedlib.ru 

4.      Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ). 

            URL: http://feml.scsml.rssi.ru 

5.     Научная электронная библиотека eLibrary.  

         URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6.    Медицинская справочно-информационная система. 

        URL:http://www.medinfo.ru/ 

7.    Научная электронная библиотека КиберЛенинка. 

        URL:http://cyberleninka.ru 

8.     Электронная библиотека РФФИ. 

        URL:http://www.rfbr.ru/ 

https://lms.dgmu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.medinfo.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.rfbr.ru/


9.     Всероссийская образовательная Интернет-программа для врачей.      

URL:http://www.internist.ru 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

   

N п/п Вид помещения с номером  

(учебная аудитория, лаборатория, 

компьютерный класс)  с указанием ад-

реса (местоположение) здания, клини-

ческой базы, строения, сооружения, 

помещения,площади помещения, его 

назначения (для самостоятельной ра-

боты, для проведения практически за-

нятий, текущего контроля, промежу-

точной аттестации, электронного обу-

чения, лекционных занятий и т.д.)  

Наименование оборудования 

1. Учебная комната  

  аудитории № 2, №3, №5 Общежитии 

№3 на Рустамова 3) 

  

 

  

Кресло стоматологическое, стомато-

логический инструментарий,      

Стоматологические материалы: гипс, 

альгинатные массы, зуботехнический 

воск, стоматологические цементы, 

композиты, временные пломбиро-

вочные материалы. 

2 Лекционный зал общежития №3 на Ру-

стамова 3, который используется для 

чтения лекций 

Мультимедийный  комплекс  (ноут-

бук,  проектор,  экран) 

3 комната для СРО –  Компьютерный зал 

библиотеки в здании биокорпуса ДГМУ. 
Коптютеры, принтер.  

  

4 Кабинеты сотрудников кафедры Кабинеты: зав. каф., ассистент-

ская,  

 

 

 

 

http://www.internist.ru/


 

 

IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ (АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВ-

НЫХ) МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Используемые активные методы обучения при изучении данной дисциплины со-

ставляют 20 % от объема аудиторных занятий. 

 

№ Наименование раздела 

(перечислить  те разде-

лы, в которых исполь-

зуются активные и/или 

интерактивные формы 

(методы)  обучения) 

Вид, название темы занятия  с использованием 

форм активных и интерактивных методов обу-

чения 

Тру-

доем

ем-

кост

ь* 

(час.

) 

1. Временные материалы в 

стоматологии.  

Материалы, применяе-

мые для восстановления 

зубов и зубочелюстной 

системы в ортопедиче-

ской стоматологии. Ке-

рамика. 

Вспомогательные мате-

риалы в стоматологии. 

Л. 6. Вспомогательные материалы, применяе-
мые в ортопедической стоматологии. Класси-
фикация. Слепочные материалы 

2 

2. Полимерные материалы 

для восстановления зу-

бов. Полимерные компо-

зиты, общая характери-

стика и классификация. 

ПЗ.8. Понятие эстетики при прямой и непрямой 

реставрации в полости рта. Субъективная и 

объективная оценка формы, цвета и прозрачно-

сти восстановительных материалов. 

2 



3 Адгезивы и герметики 

для восстановительной и 

профилактической сто-

матологии. 

Материалы для пломби-

рования корневых кана-

лов зубов и требования к 

ним. 

 Временные материалы в 

стоматологии. Требова-

ния к временным мате-

риалам. Отличие вре-

менных от постоянных 

материалов. 

ПЗ.13. Гуттаперчевые штифты для пломбиро-

вания корневых каналов. Силеры и их назначе-

ние. Особенности требований к материалам для 

пломбирования корневых каналов. 

2 

 

 

 

 

 

* Указывается трудоемкость не всего занятия, а только время, отведенное на 

использование инновационного метода.    

 

 

X. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

  Прилагаются. 

 

XI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРО-

ВЬЯ 

 

11.1. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материа-

лов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

 

11.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учеб-

ных занятий;  

• присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

• выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы);  

 



2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

• надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата:  

• возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры. В случае невозможности беспрепят-

ственного доступа на кафедру организовывать учебный процесс в специально оборудо-

ванном центре индивидуального и коллективного пользования специальными техниче-

скими средствами обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья (ул. А.Алиева 1, биологический корпус, 1 этаж. ) 

 

11.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

 

11.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов  Формы  

нарушением слуха  - в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения  - в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла;  

С нарушением опорно-двигательного аппа-

рата  

- печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

 

 

 

 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

 

11.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине.  

11.5.1.  Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы.  



Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Категории студентов  Виды оценочных средств  Формы контроля и оценки 

результатов обучения  

С нарушением слуха  тест  преимущественно письмен-

ная проверка  

С нарушением зрения  собеседование  преимущественно устная 

проверка (индивидуально)  

С нарушением опорно-

двигательного аппарата  

решение дистанционных те-

стов, контрольные вопросы  

организация контроля в ЦОС 

ДГМУ  (lms.dgmu.ru) пись-

менная проверка  

 

 

 

Обучающимся с относящимся к категории инвалидов и лиц, с ограниченными воз-

можностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов к зачёту, разрешается 

подготовка к зачету с использованием дистанционных образовательных технологий.  

11.5.2.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

 

Для лиц с нарушениями слуха:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа.  

 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся.  

 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается вы-



полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся:  

1. инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопере-

водчика);  

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания за-

читываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);  

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).  

 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий.  

 

11.6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины.  

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде элек-

тронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А 

также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учеб-

ная литература и специальные технические средства обучения коллективного и индивиду-

ального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

 

11.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углублен-

ное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и инди-

видуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету являются 

важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспи-

тательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья.  

11.8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения:  

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование,   источники питания для 

индивидуальных технических средств;  



- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное обо-

рудование ;  

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с програм-

мой экранного доступа. 

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для обу-

чающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 

 

 

XII. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Перечень дополнений и изменений, 

внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

РП актуализирована на заседании 

кафедры 

Дата Номер 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпис

ь 

заведую

щего 

кафедро

й 

В рабочую программу вносятся следующие 

изменения 

1.Всего трудоёмкость (в зачётных едини-

цах/часах): 144/4 изменилась на 180/5; 

2 Самостоятельная работа - 48 часов изме-

нилась на 84 часа 

   

XIII.  

XIII.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра Пропедевтической и профилактической стоматологии 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании кафедры 

«    » _________ 2021 г., 

Протокол №___   

Заведующая кафедрой  

 Омарова Х. О. __________ 

подпись        

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проверки уровня сформированности компетенций 

(части компетенций) для промежуточной аттестации по итогам освоения  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

 

 

 

Специальность  подготовки:  31.05.03. Стоматология 

                                                                                                                            

   

Квалификация выпускника: врач - стоматолог 

 

 

 

МАХАЧКАЛА 2021 г. 

 

ФОС составили Омарова Хадижат Омаровна - заведующая кафедрой «Пропедевти-

ческой и профилактической стоматологии, Хижалова Зайнаб Танкаевна -ассистент 

кафедры «Пропедевтической и профилактической стоматологии», Омаров Омари 

Гаджимусаевич- доцент  кафедры «Пропедевтической и профилактической стомато-

логии». 

 

ФОС рассмотрен и принят на заседании  кафедры  «Пропедевтической и профилак-

тической стоматологии» 

 

 

Протокол заседания кафедры от «_____» _____________ 2021г.   №____ 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой    __________________________________( Х. О. Омарова) 

 

 

АКТУАЛЬНО на: 



 

2020 / 2021  учебный год _____________________________________ (Х. О. Омарова ) 

20__ /20__       учебный год_________________________________ 

20__ /20__       учебный год_________________________________ 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Материаловедение» 

  

В результате освоения 

компетенции обучающий-

ся должен: 

Код и наименование компе-

тенции  

(или ее части) 

  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8– готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

 

знать: 

 - преимущества и недостатки материалов различной химической природы при их исполь-

зовании в стоматологии,  

 - основные классификации стоматологических материалов по их назначению и химиче-

ской природе,  

 - влияние состава и технологии применения материалов на эффективность их применения 

в стоматологии. 

уметь: 

 - устанавливать возможности и ограничения использования стоматологического материа-

ла определенного назначения на основании знаний химической природы и основных 

компонентов его состава.  

владеть: современной терминологией в области стоматологического материаловедения, 

навыками использования стоматологических материалов в клинической практике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

 

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

1.1. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении 

№  

раз

де

ла 

Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание раздела Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

1 2 3 4 

1. Предмет стоматологи-

ческого материалове-

дения. 

Классификация стома-

тологических матери-

алов. Свойства мате-

риалов. Принципы 

контроля качества 

стоматологических 

материалов. Системы 

международных и 

национальных стан-

дартов. 

Знать; 

- Стоматологическое материаловедение, как при-

кладная наука о материалах стоматологического 

назначения,  

- основы безопасности.  

- Критерии качества и безопасность стоматологиче-

ских материалов. 

 

Уметь: 

- Классифицировать стоматологические материалы 

- Регистрировать стоматологические материалы по 

химической природе 

 

Владеть: 

-Задачами методами исследования стоматологиче-

ских материалов. 

-Основными требованиями к стоматологическим 

материалам 

ОПК-8  



2. Основные требования 

к стоматологическим 

материалам в клинике 

ортопедической сто-

матологии 

Общая характеристика 
основных (конструк-
ционных) восстанови-
тельных материалов 
для ортопедической 
стоматологии. Метал-
лы и сплавы. 

Знать: 

Классификация и общая характеристика материа-

лов. 

 

Уметь: 

Различать типы пломбировочных материалов. 

 

Владеть: 

Субъективным и объективным методам оценки эс-

тетических свойств восстановительных материалов.  

ОПК-8  



3. Временные материалы 

в стоматологии.  

Материалы, применя-

емые для восстановле-

ния зубов и зубоче-

люстной системы в 

ортопедической сто-

матологии. Керамика. 

Вспомогательные ма-

териалы в стоматоло-

гии. 

Знать:  

-Биоматериал, биоинертность, биосовместимость 

временных пломбировочных материалов. 

- Классификацией основных и восстановительных 

материалов в ортопедической стоматологии.  

 - Строением и процессом кристаллизации металлов 

и сплавов.  

 - Классификацией и основными свойствами спла-

вов. Методами защиты от коррозии. 

 - Составом стоматологической керамики. 

- Классификация оттискных материалов.  

 - Моделировочные материалы: назначение, свой-

ства, состав восков.  

 - Классификация формовочных материалов. 

 

Уметь: 

- Применять временные материалы в стоматологи-

ческой практике. 

 - Синтез, структура и свойства полимеров. 

 -  Остаточный мономер.  

 - Акриловые базисные материалы горячего и хо-

лодного отверждения.  

- Классификация базисных материалов. Эластич-

ные формовочных материалов. 

- выбирать абразивные инструменты 

 

Владеть: 

-Составом , свойствами временных материалов в 

стоматологии. 

- технологией получения современной  керамики. 

- Факторами, влияющие на процессы шлифования и 

полирования. 

ОПК-8  



4. Классификация  и тре-

бования стоматологи-

ческих материалов в 

клинике терапевтиче-

ской стоматологии. 

Стоматологические 

цементы на водной 

основе, неорганиче-

ские и полимерные. 

Знать: 

Состав, свойства и назначение неорганических це-

ментов. Полимерные цементы, основные отличия и 

свойства.  

 

Уметь: 

Сравнительная оценка неорганических и полимер-

ных цементов.  

 

Владеть: 

Цементы двойного механизма отверждения. 

ОПК-8 

5  Характеристика 

стоматологической 

амальгамы 

Знать: 

Определение и общая характеристика амальгамы.  

Состав и механизм твердения.  

 

Уметь: 

Классифицировать амальгаму. 

 

Владеть: 

Металлические «безртутные» пломбировочные ма-

териалы. 

ОПК-8  

6. Полимерные материа-

лы для восстановления 

зубов. Полимерные 

композиты, общая ха-

рактеристика и клас-

сификация. 

Знать: 

Определение и классификация композитов.   

 

Уметь: 

Сравнительная характеристика композитов  раз-

личных классов.  

 

Владеть: 

Механические отверждения полимерных компози-

тов. Требования к свойствам и тенденции развития 

композитов. 

ОПК-8  



7. Адгезивы и герметики 

для восстановительной 

и профилактической 

стоматологии. 

Материалы для плом-

бирования корневых 

каналов зубов и требо-

вания к ним. 

Временные материалы 

в стоматологии. Тре-

бования к временным 

материалам. Отличие 

временных от посто-

янных материалов. 

Знать: 

 - Назначение адгезивов и адгезионных систем.  

 - Механизмы и условия образования адгезионных 

соединений. Особенности адгезионной связи с эма-

лью и дентином зуба. Компоненты адгезионной си-

стемы.   

 - Классификация и свойства материалов для плом-

бирования корневых каналов зубов.  

 

Уметь: 

Классификация адгезионных систем. Основные 

представления о механизме профилактического 

действия герметиков.  

 

Владеть: 

- Фторсодержащими и реминерализующими мест-

ными профилактическими средствами. 

- Гуттаперчевыми штифтами для пломбирования 

корневых каналов.  

Заполнители и их назначение. 

ОПК-8  

 

 

 

 

 

 

1.2. Формы текущего контроля практических занятий   

                            Тематический план практических занятий    

  

 

 

№ 

раз-

дела 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий  Формы 

текущего 

контроля 

* 

Кол-

во ча-

сов в 

се-

местре 

№ 

3 

№ 

4 



1 Предмет стоматологического ма-

териаловедения. 

Классификация стоматологиче-

ских материалов. Свойства мате-

риалов. Принципы контроля ка-

чества стоматологических мате-

риалов. Системы международных 

и национальных стандартов. 

ПЗ.1 – 2. Предмет стоматологическо-

го материаловедения, задачи. Сведе-

ния по технике безопасности при ра-

боте с материалами. Классификация 

стоматологических материалов по 

назначение и химической природе. 

Требования предъявляемые к ним.     

Устный 

опрос 
4  

2 Предмет стоматологического ма-

териаловедения. 

Классификация стоматологиче-

ских материалов. Свойства мате-

риалов. Принципы контроля ка-

чества стоматологических мате-

риалов. Системы международных 

и национальных стандартов. 

ПЗ.3.Свойства стоматологических ма-

териалов и их влияние на выбор ма-

териала для восстановления утрачен-

ной функции для зубочелюстной си-

стемы. 

Устный 

опрос,  

реферат 

2  

3 Предмет стоматологического ма-

териаловедения. 

Классификация стоматологиче-

ских материалов. Свойства мате-

риалов. Принципы контроля ка-

чества стоматологических мате-

риалов. Системы международных 

и национальных стандартов. 

ПЗ.4 Физико-химические свойства 

стоматологических материалов. Вли-

яние химической природы материа-

лов на их поведение при нагружении. 

Устный 

опрос 

2  

4 Предмет стоматологического ма-

териаловедения. 

Классификация стоматологиче-

ских материалов. Свойства мате-

риалов. Принципы контроля ка-

чества стоматологических мате-

риалов. Системы международных 

и национальных стандартов. 

ПЗ.5. Механические свойства стома-

тологических материалов. Методы 

определения прочности материалов.  

Устный 

опрос 

2  

5 Предмет стоматологического ма-

териаловедения. 

Классификация стоматологиче-

ских материалов. Свойства мате-

риалов. Принципы контроля ка-

чества стоматологических мате-

риалов. Системы международных 

и национальных стандартов. 

ПЗ.6 Понятие нагрузка и деформация, 

связанные с выбором материала при 

восстановление зубочелюстной си-

стемы. Основные виды и деформаций 

под нагрузкой при функционирова-

нии конструкции в полости рта. 

Устный 

опрос 

2  



6 Предмет стоматологического ма-

териаловедения. 

Классификация стоматологиче-

ских материалов. Свойства мате-

риалов. Принципы контроля ка-

чества стоматологических мате-

риалов. Системы международных 

и национальных стандартов. 

ПЗ.7 Свойства поверхности стомато-

логических материалов. Твердость и 

способы ее определения. Понятие 

шероховатость, абразивность  

Устный 

опрос 
2  

7 Предмет стоматологического ма-

териаловедения. 

Классификация стоматологиче-

ских материалов. Свойства мате-

риалов. Принципы контроля ка-

чества стоматологических мате-

риалов. Системы международных 

и национальных стандартов. 

 ПЗ.8 Технологические свойства сто-

матологических материалов.  

Устный 

опрос 

2  

8 Основные требования к стомато-

логическим материалам в клини-

ке ортопедической стоматологии 

Общая характеристика основных 
(конструкционных) восстанови-
тельных материалов для ортопе-
дической стоматологии. Металлы 
и сплавы. 

ПЗ.9 Адгезия и адгезионно способные 

материалы, состав и свойства. Мате-

риалы и методы создания соединений 

со структурами зубных тканей. Мето-

ды определения адгезионной прочно-

сти. 

Устный 

опрос, 

реферат 

2  

9 Основные требования к стомато-

логическим материалам в клини-

ке ортопедической стоматологии 

Общая характеристика основных 
(конструкционных) восстанови-
тельных материалов для ортопе-
дической стоматологии. Металлы 
и сплавы. 

ПЗ.10 Общая характеристика основ-

ных конструкционных восстанови-

тельных материалов    для ортопеди-

ческой стоматологии. Металлы и 

сплавы. 

Устный 

опрос, 

реферат 

2  



10 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для 

восстановления зубов и зубоче-

люстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

ПЗ.11 Полимерные материалы как 

основные конструкционные материа-

лы. Основные представления о поли-

мерах и полимеризационных процес-

сах 

Устный 

опрос, 

реферат 

2  

11 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для 

восстановления зубов и зубоче-

люстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

ПЗ.12 Стоматологическая керамика, 

основные представления о составе. 

Свойства и технологические процес-

сы получения. 

Устный 

опрос, 

реферат 

2  

12 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для 

восстановления зубов и зубоче-

люстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

ПЗ.13. Вспомогательные материалы в 

ортопедической стоматологии. Клас-

сификация и общая характеристика 

оттискных материалов.  

Устный 

опрос 

2  

13 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для 

восстановления зубов и зубоче-

люстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

ПЗ.14. Вспомогательные материалы 

на этапах изготовления зубных проте-

зов. Моделировочные материалы. 

Назначение, свойства, состав восков и 

восковых композиций. 

Устный 

опрос, 

реферат 

2  



14 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для 

восстановления зубов и зубоче-

люстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

ПЗ.15 . Формовочные материалы, ви-

ды, свойства. Абразивные материалы, 

классификация, состав и свойства. 

Устный 

опрос, 

реферат 

2  

15 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для 

восстановления зубов и зубоче-

люстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

ПЗ.16. Гипс в стоматологии, свойства. 

Гидроколлоидные оттискные матери-

алы.  

Устный 

опрос, 

реферат 

2  

16 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для 

восстановления зубов и зубоче-

люстной системы в ортопедиче-

ской стоматологии. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

ПЗ.17.Итоговое занятие Устный 

опрос 
2  

  Итого за семестр   34  

1-2 Классификация  и требования 

стоматологических материалов в 

клинике терапевтической стома-

тологии. 

Стоматологические цементы на 

водной основе, неорганические и 

полимерные. 

ПЗ.1-2. Классификация и общая ха-

рактеристика стоматологических ма-

териалов в терапевтической стомато-

логии. Требования к стоматологиче-

ским материалам 

Устный 

опрос 

 4 



3 Классификация  и требования 

стоматологических материалов в 

клинике терапевтической стома-

тологии. 

Стоматологические цементы на 

водной основе, неорганические и 

полимерные. 

ПЗ.3. Стоматологические цементы. 

Состав и назначение неорганических 

минеральных цементов. Основные 

свойства и нормы стандарта. 

Устный 

опрос 

 2 

4 Классификация  и требования 

стоматологических материалов в 

клинике терапевтической стома-

тологии. 

Стоматологические цементы на 

водной основе, неорганические и 

полимерные. 

ПЗ.4 Полимерные цементы, основные 
отличия и свойства. Сравнительная 

оценка неорганических и полимерных 

цементов. Механизм отвержения. 

Устный 

опрос, 

реферат 

 2 

5 Характеристика стоматологиче-

ской амальгамы. 

ПЗ.5 Стоматологическая амальгама. 

Определение и общая характеристика 

амальгамы. Состав и механизм от-

верждения. Классификация и свой-

ства. 

Устный 

опрос, 

реферат 

 2 

6-7 Полимерные материалы для вос-

становления зубов. Полимерные 

композиты, общая характеристи-

ка и классификация. 

ПЗ.6-7 Полимерные материалы для 

восстановления зубов. Композиты 

характеристика и классификация. 

Сравнительная характеристика ком-

позитов различных классов. Меха-

низм отверждения полимерных    

композитов. Требования к свойствам 

Устный 

опрос, 

реферат 

 4 

8 Полимерные материалы для вос-

становления зубов. Полимерные 

композиты, общая характеристи-

ка и классификация. 

ПЗ.8. Понятие эстетики при прямой и 

непрямой реставрации в полости рта. 

Субъективная и объективная оценка 

формы, цвета и прозрачности восста-

новительных материалов.  

Устный 

опрос, 

реферат 

 2 



9-10 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилактиче-

ской стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требо-

вания к ним. 

 Временные материалы в стома-

тологии. Требования к времен-

ным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материа-

лов. 

ПЗ.9-10.Назначение адгезивов и адге-

зивных систем. Механизм образова-

ния  адгезивной связи с эмалью и 

дентином зуба. Классификация адге-

зионных систем. 

Устный 

опрос 

 4 

11 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилактиче-

ской стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требо-

вания к ним. 

 Временные материалы в стома-

тологии. Требования к времен-

ным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материа-

лов. 

ПЗ.11 Основные представления о ме-

ханизме профилактического действия 

герметиков, фторидсодержающих и 

реминерализующих местных профи-

лактических средств. 

Устный 

опрос, 

реферат 

 2 

12 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилактиче-

ской стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требо-

вания к ним. 

 Временные материалы в стома-

тологии. Требования к времен-

ным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материа-

лов. 

ПЗ.12 Классификация и свойства ма-

териалов для пломбирования корне-

вых каналов зубов. 

Устный 

опрос 

 2 

13 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилактиче-

ской стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требо-

вания к ним. 

 Временные материалы в стома-

тологии. Требования к времен-

ным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материа-

лов. 

ПЗ.13. Гуттаперчевые штифты для 

пломбирования корневых каналов. 

Силеры и их назначение. Особенно-

сти требований к материалам для 

пломбирования корневых каналов. 

Устный 

опрос, 

реферат 

 2 



14 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилактиче-

ской стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требо-

вания к ним. 

 Временные материалы в стома-

тологии. Требования к времен-

ным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материа-

лов. 

ПЗ.14. Временные материалы. Поня-

тие – временный материал и его от-

личие от постоянного конструкцион-

ного материала.  

Устный 

опрос 

 2 

15 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилактиче-

ской стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требо-

вания к ним. 

 Временные материалы в стома-

тологии. Требования к времен-

ным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материа-

лов. 

ПЗ.15. Требования к временным ма-

териалам. Временные материалы в 

ортопедической стоматологии для 

изготовления временных коронок и 

мостовидных протезов.  

Устный 

опрос, 

реферат 

 2 

16 Адгезивы и герметики для вос-

становительной и профилактиче-

ской стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требо-

вания к ним. 

 Временные материалы в стома-

тологии. Требования к времен-

ным материалам. Отличие вре-

менных от постоянных материа-

лов. 

ПЗ.16 Временные материалы в тера-

певтической стоматологии. Цинк – 

фосфатный цемент, дентин-паста, ма-

териалы светового отверждения, со-

став, свойства, применение.  

Устный 

опрос, 

реферат 

 2 

17 Все разделы ПЗ.17. Промежуточная аттестация  Зачет 

устно 

 2 

  Итого за семестр    34 

Всего:                                                                                                68 



 

 

 

1.3.Формы контроля самостоятельной работы обучающегося по дисциплине 

 

№ п/п № 

сем

естр

а 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ Трудо-

емкость 

(час) 

Формы кон-

троля 

1. 3 

 Предмет стоматологиче-
ского материаловедения. 

Классификация стомато-

логических материалов. 

Свойства материалов. 

Принципы контроля ка-

чества стоматологиче-

ских материалов. Систе-

мы международных и 

национальных стандар-

тов. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям, подго-

товки к контрольным ра-

ботам, 

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, изучения учебной и 

научной литературы 

12 устный 

опрос. 

реферат 

2. 3 Основные требования к 

стоматологическим ма-

териалам в клинике ор-

топедической стоматоло-

гии 

Общая характеристика 
основных (конструкци-
онных) восстановитель-
ных материалов для ор-
топедической стоматоло-
гии. Металлы и сплавы. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям, подго-

товки к контрольным ра-

ботам, 

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами,; изучения учебной 

и научной литературы 

12 устный 

опрос 

реферат 



3. 3 Временные материалы в 

стоматологии.  

Материалы, применяе-

мые для восстановления 

зубов и зубочелюстной 

системы в ортопедиче-

ской стоматологии. Ке-

рамика. 

Вспомогательные мате-

риалы в стоматологии. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям, подго-

товки к контрольным ра-

ботам,  

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, размещенными в 

электронной-

информационной систе-

ме ДГМУ; 

12 устный 

опрос. Рефе-

рат 

4 4 Классификация и требо-

вания стоматологических 

материалов в клинике 

терапевтической стома-

тологии. 

Стоматологические це-

менты на водной основе, 

неорганические и поли-

мерные. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям,  

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, размещенными в 

электронной-

информационной систе-

ме ДГМУ; 

12 устный 

опрос. 

реферат 

5 4 Характеристика стомато-

логической амальгамы 

Подготовки к практиче-

ским занятиям,  

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, 

12 Устный 

опрос,  

реферат 

6 4 Полимерные материалы 

для восстановления зу-

бов. Полимерные компо-

зиты, общая характери-

стика и классификация. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям,работа с 

электронными образова-

тельными ресурсами, 

размещенными в элек-

тронной-

информационной систе-

ме ДГМУ 

12 устный 

опрос, рефе-

рат 



7 4 Адгезивы и герметики 

для восстановительной и 

профилактической сто-

матологии. 

Материалы для пломби-

рования корневых кана-

лов зубов и требования к 

ним. 

Временные материалы в 

стоматологии. Требова-

ния к временным мате-

риалам. Отличие времен-

ных от постоянных мате-

риалов. 

Подготовки к практиче-

ским занятиям, подго-

товки к контрольным ра-

ботам,  

работа с электронными 

образовательными ресур-

сами, размещенными в 

электронной-

информационной систе-

ме ДГМУ; 

12 устный 

опрос, рефе-

рат 

ИТОГО:                                                                                                                                               84 

 

 

      1.4.        Тематика реферативных работ  

  

№ 

раз

де-

ла 

Раздел дисциплины Тема практических заня-

тий 

Тема реферата 

1 Предмет стоматологического ма-

териаловедения. 

Классификация стоматологических 

материалов. Свойства материалов. 

Принципы контроля качества сто-

матологических материалов. Си-

стемы международных и нацио-

нальных стандартов. 

Свойства стоматологиче-

ских материалов и их вли-

яние на выбор материала 

для восстановления утра-

ченной функции для зубо-

челюстной системы. 

«Механические 

свойства стомато-

логических мате-

риалов. Методы 

определения 

прочности мате-

риалов.» 

2 Основные требования к стоматоло-

гическим материалам в клинике 

ортопедической стоматологии 

Общая характеристика основных 
(конструкционных) восстанови-
тельных материалов для ортопе-
дической стоматологии. Металлы 
и сплавы. 

Адгезия и адгезионно спо-

собные материалы, состав 

и свойства. Материалы и 

методы создания соедине-

ний со структурами зуб-

ных тканей. Методы опре-

деления адгезионной 

прочности. 

 «Методы опреде-

ления адгезион-

ной прочности.»  



3 Основные требования к стоматоло-

гическим материалам в клинике 

ортопедической стоматологии 

Общая характеристика основных 
(конструкционных) восстанови-
тельных материалов для ортопе-
дической стоматологии. Металлы 
и сплавы. 

Общая характеристика ос-

новных конструкционных 

восстановительных мате-

риалов    для ортопедиче-

ской стоматологии. Ме-

таллы и сплавы. 

 «Металлы и 

сплавы в ортопе-

дической стома-

тологии» 

4 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюст-

ной системы в ортопедической 

стоматологии. Керамика. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

Полимерные материалы 

как основные конструкци-

онные материалы. Основ-

ные представления о по-

лимерах и полимеризаци-

онных процессах. 

«Основные пред-

ставления о поли-

мерах и полиме-

ризационных 

процессах.» 

5 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюст-

ной системы в ортопедической 

стоматологии. Керами-

ка.Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

Стоматологическая кера-

мика, основные представ-

ления о составе. Свойства 

и технологические про-

цессы получения. 

 «Состав стомато-

логической кера-

мики» 

6 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюст-

ной системы в ортопедической 

стоматологии. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

Вспомогательные матери-

алы на этапах изготовле-

ния зубных протезов. Мо-

делировочные материалы. 

Назначение, свойства, со-

став восков и восковых 

композиций. 

 «Моделировоч-

ные материалы». 

7 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюст-

ной системы в ортопедической 

стоматологии. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

Формовочные материалы, 

виды, свойства. Абразив-

ные материалы, классифи-

кация, состав и свойства 

«Формовочные 

материалы в сто-

матологии» 



8 Временные материалы в стомато-

логии.  

Материалы, применяемые для вос-

становления зубов и зубочелюст-

ной системы в ортопедической 

стоматологии. 

Вспомогательные материалы в 

стоматологии. 

Гипс в стоматологии, 

свойства. Гидроколлоид-

ные оттискные материалы. 

 «Стоматологиче-

ский  гипс» 

9 Классификация  и требования сто-

матологических материалов в кли-

нике терапевтической стоматоло-

гии. 

Стоматологические цементы на 

водной основе, неорганические и 

полимерные. 

Полимерные цементы, ос-

новные отличия и свой-

ства. Сравнительная оцен-

ка неорганических и по-

лимерных цементов. Ме-

ханизм отвержения. 

«Сравнительная 

оценка неоргани-

ческих и поли-

мерных цемен-

тов.» 

10 Характеристика стоматологиче-

ской амальгамы 

Стоматологическая амаль-

гама. Определение и об-

щая характеристика 

амальгамы. Состав и ме-

ханизм отверждения. 

Классификация и свой-

ства. 

«Амальгамирова-

ние. Фазы амаль-

гамирования» 

11 Полимерные материалы для вос-

становления зубов. Полимерные 

композиты, общая характеристика 

и классификация. 

Полимерные материалы 

как основные конструкци-

онные материалы. Основ-

ные представления о по-

лимерах и полимеризаци-

онных процессах 

  «Полимерные 

материалы как 

основные кон-

струкционные ма-

териалы». 

12 Полимерные материалы для вос-

становления зубов. Полимерные 

композиты, общая характеристика 

и классификация. 

Понятие эстетики при 

прямой и непрямой ре-

ставрации в полости рта. 

Субъективная и объектив-

ная оценка формы, цвета и 

прозрачности восстанови-

тельных материалов. 

«Субъективная и 

объективная 

оценка формы, 

цвета и прозрач-

ности восстанови-

тельных материа-

лов» 



13 Адгезивы и герметики для восста-

новительной и профилактической 

стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требова-

ния к ним. 

Временные материалы в стомато-

логии. Требования к временным 

материалам. Отличие временных 

от постоянных материалов. 

Основные представления 

о механизме профилакти-

ческого действия гермети-

ков, фторидсодержающих 

и реминерализующих 

местных профилактиче-

ских средств. 

 «Герметизация 

фиссур» 

14 Адгезивы и герметики для восста-

новительной и профилактической 

стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требова-

ния к ним. 

 Временные материалы в стомато-

логии. Требования к временным 

материалам. Отличие временных 

от постоянных материалов. 

Гуттаперчевые штифты 

для пломбирования кор-

невых каналов. Силеры и 

их назначение. Особенно-

сти требований к материа-

лам для пломбирования 

корневых каналов. 

 «Гуттаперчевые 

штифты для 

пломбирования 

корневых кана-

лов.» 

15 Адгезивы и герметики для восста-

новительной и профилактической 

стоматологии. 

Материалы для пломбирования 

корневых каналов зубов и требова-

ния к ним. 

Временные материалы в стомато-

логии. Требования к временным 

материалам. Отличие временных 

от постоянных материалов. 

Требования к временным 

материалам. Временные 

материалы в ортопедиче-

ской стоматологии для 

изготовления временных 

коронок и мостовидных 

протезов. 

«Требования к 

временным мате-

риалам». 

 

 

 

  

1.5.ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ФОРМ КОНТРОЛЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ 

Наиме-

нование форм 

контроля  

Краткая характеристика оценочно-

го материала 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

Тестирование Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 

Фонд тестовых зада-

ний 



Собеседование 

по контроль-

ным вопросам 

Средство контроля, организованное ка спе-

циальная беседа педагогического работника 

с обучающимся на темы, связанные с изуче-

нием дисциплиной, и рассчитаное на выясне-

ние объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

Реферат Продукт самостоятельной работы студен-

та, представляющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полученных результа-

тов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов 

Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полу-

ченные знания для решения задач определен-

ного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

Оценка освое-

ния практиче-

ских навы-

ков/умений 

Оценка использования теоретических 

и практических знаний на практике, т. е. 

превращение знаний в умения, в т.ч. с исполь-

зованием симуляционных технологий 

Список практических 

навыков 

 

 

 

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

   

Вопросы для промежуточной и итоговой аттестации по предмету «Материаловеде-

ние»  

 
1. Перечислите требования,  которые предъявляют к материалам применяемым в 

терапевтической стоматологии? 

2. Классификация пломбировочных материалов? 

3. Что такое амальгама? Каковы ее преимущества и недостатки в качестве матери-

ала для восстановления зубов? 

4. С чем связано создание галлиевых пломбировочных материалов? 

5. Как  вы понимаете термин амальгамирование? Поясните свой ответ? 

6. Какая фаза в структуре стоматологической амальгамы наиболее подвержена 

коррозии? 

7. По каким основным параметрам классифицируют стоматологические цементы? 



8. Перечислите 5 классов цементов отличающихся химическим составом. 

9. Перечислите 3 способа твердения стоматологических цементов. 

10. Перечислите 3 типа цементов в зависимости от их назначения. 

11. Каков механизм твердения цинк-фосфатных цементов, какова структура отвер-

девшего цемента?   

12. Назовите основные компоненты силикатных стоматологических цементов. Ка-

ковы их преимущества и недостатки? 

13. Состав и свойства поликарбоксилатного цемента? 

14. Что такое стеклополиалкенатные цементы? Каков механизм их твердения? 

15. Дайте краткую характеристику такой группе материалов как салицилатные си-

темы? 

16. Расскажите об истории создания композитных материалов для восстановления 

зубов.  

17. Какие материалы предшествовали композитам?  

18. Дайте определение стоматологического композита. 

19. Какие основные элементы составляют структуру композита? 

20. Что такое формула Боуэна (Bowen R.), какие свойства этого соединения позво-

ляют его успешно применять в качестве основного компонента связующего в 

стоматологических композитах? 

21. Какое значение имеет межфазный слой в композите? Как он образуется и какие 

вещества применяются для образования этого слоя? 

22. Представьте основную классификацию композитов. Какие основные принципы 

положены в основу этой классификации? 

23. Какие наполнители применяются в композитах? 

24. Почему композиты относят к полимерным восстановительным материалам, хо-

тя в их  составе более 50% массы составляют неорганические наполнители? 

25. Какие преимущества и недостатки имеют макронаполненые композиты? 

26. Какие преимущеста и недостатки имеют микронаполненные композиты?  

27. Что такое гибридные композиты? Сравните свойства гибридных композитов с 

макро- и микронаполненными композитами? 

28. . Какие существуют способы отверждения композитов? Охарактеризуйте и 

сравните эти способы. 

29. Какой материал, по вашему мнению, более цветостойкий, ненаполненный по-

лимерный: композит химического отверждения или композит светового отвер-

ждения? 

30. Дайте общую характеристику новейшим композитным материалам (компомер-

ным)? 

31. Как достигается рентгеноконтрастность современных композитных материалов 

и с какой целью? 

32. Представьте классификацию материалов для профилактики стоматологических 

заболеваний. 



33. Что такое стоматологические герметики? Какое свойство герметиков имеет 

принципиальное значение для их применения в качестве местного средства для 

профилактики кариеса зубов?  

34. Расскажите о применении адгезивов при восстановлении (пломбировании) зу-

бов.  

35. . С какой целью применяется предварительное травление поверхностей твердых 

тканей зубов, какие средства применяют для этого?  

36. Что такое «смазанный» (загрязненный) слой препарированного дентина? Какое 

значение имеет этот слой в соединении восстановительного материала и стенок 

полости восстановленного зуба? 

37. С какой тканью зуба, эмалью или дентином, восстановительному материалу 

труднее создать адгезионное соединение? Поясните свое мнение.  

38. Какие местные аппликационные средства применяются с целью профилактики 

кариеса зубов? Какие факторы влияют на их эффективность? 

39. Каков состав и свойства  зубной пасты? 

40. Какой принцип действия средств, отбеливающих зубы? 

41. Представьте классификацию материалов для пломбирования корневых каналов 

зубов. 

42. Какие основные компоненты входят в состав материалов для гуттаперчевых 

штифтов, применяемых для пломбирования корневых каналов зубов ?  

43. Что такое силер или уплотнитель? Чем обусловлена необходимость применения 

этих материалов при пломбировании корневых каналов зубов и какими свой-

ствами они должны обладать?  

44. Выполнение, каких условий необходимо для получения успешного эндодонти-

ческого лечения? Поясните свой ответ? 

45. Перечислите требования, предъявляемые к материалам для пломбирования 

корневых каналов?  

46. Что вы знаете о методе  пломбирования корневого канала под названием  «Де-

пофорез гидроксида меди-кальция»? 

47. Материалы, используемые для временного пломбирования зубов, их классифи-

кация, состав и назначение? 

48. Расскажите означении медикаментозной обработке корневых каналов и о рас-

творах, используемых при их ирригации? 

49. Объясните значение слоя ингибированного кислородом? 

50. Дайте определения следующим понятиям: Тиксотропность, светопроницае-

мость, опалесценция, флюоресценция? 

 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 



 
Билет №1 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

1. Дайте общую характеристику основных и вспомогательных материалов, 

применяемых в ортопедической стоматологии. 

2. Цементы, виды. Характеристика и классификация. 

3. Перечислите несколько основных компонентов, применяемых в составах 

зуботехнических восков. 
 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №2 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
1.Классификация полимеров стоматологического назначения. 
2.С чем связано создание галлиевых пломбировочных материалов? Свойства се-
ребряной амальгамы. 
3. Расскажите о назначении, составе, классификации формовочных материалов. 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 

                                              

 

                                              

 

 

                                             ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 
 

Билет №3 



для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

 1. Какие материалы относятся к основным конструкционным материалам для 
ортопедической стоматологии? Классификация. 

 2. Назовите основные компоненты силикатных стоматологических цементов. 
Каковы их преимущества и недостатки? 
Механизм твердения стоматологического гипса. 
 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021г. 

 

Билет №4 
для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  

для студентов 1 курса стоматологического факультета 
  
 

 1. Какие показатели характеризуют технологические свойства стоматологиче-
ских материалов 

 2. Сравните по составу и по основным свойствам цинк-фосфатный и поликар-
боксилатный цементы 

 3. Укажите основные отличия в свойствах базисного воска и воска для вкладок. 
 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
 
 

                                               ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 
 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №5 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 



  
 1. Какие показатели характеризуют физические свойства стоматологических  
материалов? 

 2. Что такое стеклополиалкенатные  цементы, состав, свойства, механизм 
твердения. 

 3. Сравните основные свойства полимерных и керамических материалов для 
искусственных зубов. Преимущества и недостатки каждого класса материа-
лов для искусственных зубов. 
 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 
 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 
 

Билет №6 
для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  

для студентов 1 курса стоматологического факультета 
  
 

 1. Температурный режим полимеризации. 
 2. Какие существуют способы отверждения композитов, характеристика и 
сравнение. 

 3. Характеристика вспомогательных материалов, применяемых в ортопедиче-
ской стоматологии. 
 

 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 
 

«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №7 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 



  
 1. Требования к базисным материалам 
 2. Чем состав порошка цинк-фосфатного цемента отличается от состава порош-
ка силикатного цемента? 

3. Состав и свойства восковых композиций, значение компонентов, применяе-

мых в составах зуботехнических восков. 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №8 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

 1. Что такое твердость материала, ее практическое значение 
 2. Поликарбоксилатные цементы, характеристика, состав, свойства. 
 3. Оттискные материалы, классификация 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 

 

 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 
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«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №9 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 1. Какие металлы относятся к благородным? 
 2. Силикофосфатные цементы, состав и свойства. 



 3. Какие требования предъявляются к моделировочным материалам. 
 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 

 
 

 

 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 
 

Билет №10 
для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  

для студентов 1 курса стоматологического факультета 
  
 

 1. Значение никеля в сплавах на основе железа. 
 2. Дайте определение стоматологическим композитам. Какие основные эле-
менты составляют структуру композитов. 

 3. Расскажите о назначении и классификации восков стоматологического 
назначения. 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 

 

 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №11 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

 1. В чем заключается технология изготовления съемных зубных протезов и ак-



риловых материалов ( технология теста)? Стадии ее созревания. 
 2. Макронаполненные композитные материалы, характеристика, преимуще-
ства и недостатки. 

 3. Расскажите о механизме твердения гипса и факторах, влияющих на скорость 
процесса твердения 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 
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Билет №12 
для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  

для студентов 1 курса стоматологического факультета 
  
 

 1. Какие показатели характеризуют механические свойства стоматологических 
материалов? 

 2. Что такое амальгама? Каковы ее преимущества и недостатки в качестве ма-
териала для восстановления зубов? 

 3. Какие требования предъявляются к оттискным материалам. 
 
 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О 
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Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 
 

Билет №13 
для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  

для студентов 1 курса стоматологического факультета 
 
  
 

 1. Дайте определение понятию «прочность», как она определяется. Что такое 
предел прочности? 



 2. Механизм сцепления композитов с твердыми тканями зуба (адгезия). 
 3. Методы шлифовки и полировки, чем отличаются материалы для шлифова-
ния от материалов полирования? 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 
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Билет №14 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

 1. Что такое деформация, виды, какие деформации испытывают зубные проте-
зы на этапах изготовления и в полости рта. 

 2. Классификация композитных материалов. 
 3. Воск базисный, состав и свойства. 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
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Билет №15 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

 1. Какой особенностью строения обусловлены такие свойства металлов, как 
тепло и электропроводность? 

 2. Что такое стоматологические герметики? Какое свойство герметиков имеет 
принципиальное значение для их применения в качестве местного средства 
для профилактики кариеса зубов? 

 3. Альгинатные оттискные материалы, их состав , свойства,основные компо-



ненты,входящие в состав порошка, и назначение.  
 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О.  

 
ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 
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Билет №16 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

 1. В чем заключается процесс коррозии металлов? Почему это явление важно 
для металлов стоматологического назначения? Раскройте сущность. Меры 
для предотвращения химической коррозии металлов. 

 2. Какие основные компоненты входят в состав материалов для гуттаперчевых 
штифтов, применяемых для пломбирования корневых каналов зубов? 

 3. Термопластические оттискные материалы, характеристика, достоинства и 
недостатки. 
 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О.  

  

 

 ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №17 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 1. Металлические сплавы на основе железа. 
 2. Пломбировочные материалы для корневых каналов, состав и свойства. 
Приготовление пластмассового теста, формовка. 

 



Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
 

 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №18 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

 
  
 

 1. Какие сплавы применяются в стоматологии? Особенности их структуры. 
 2. Постоянные пломбировочные материалы, требования к ним. 
 3. Что такое гипс и его назначение? Механизм твердения и факторы, влияю-
щие на скорость процесса твердения. Способы получения 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О.  

 

 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 

 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021 г. 

 

 
Билет №19 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 

 1. Биологические свойства материалов. 
 2. Микронаполненные композиты, характеристика, преимущества и недостат-
ки 

 3. Расскажите о процессе отверждения и основных свойствах полисульфидных 
оттискных материалов (тиоколовые). 

 



Зав. кафедрой                                         Омарова О.Г. 
 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 

Стоматологический факультет 
 

Утверждаю: 

Декан стоматологического факультета 

доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021г. 

 
 

Билет №20 
для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  

для студентов 1 курса стоматологического факультета 
  
 

 1. Что такое адгезия, какое значение это явление имеет в восстановительной 
стоматологии? 

 2. Представьте классификацию материалов для пломбирования корневых ка-
налов зубов. 

 3. Расскажите о процессе отверждения и основных свойствах силиконовых от-
тискных материалов. 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
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Билет №21 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
1. Режим полимеризации. Последствия нарушения режима полимеризации. 

2. Классификация материалов для постоянных пломб 

3. Абразивные материалы, характеристика естественных и искусственных аб-

разивных материалов и абразивное действие 

 
 
 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О.  
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доцент  _______________ Абакаров Т.А. 

«___»______________2021г. 

 

 
Билет №22 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 1. Материалы, применяемые для изготовления искусственных зубов. Ос-
новные требования к ним. 

 2. Что такое силер или уплотнитель? Чем обусловлена необходимость при-
менения этих материалов для пломбирования корневых каналов и каки-
ми свойствами они должны обладать? 

 3. Цинкоксидэвгенольные оттисные материалы, особенности их свойств. 
 
 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О.  
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Билет №23 
для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  

для студентов 1 курса стоматологического факультета 
  

 1. Какие требования предъявляются к основным конструкционным материалам 

 2. Новые композиционные материалы: компомеры, ормокеры. Характеристика. 

 3. Полимеры стоматологического назначения, классификация и характеристика.  
 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О.  
 

ФГБОУ ВО «ДГМУ» МЗ РФ 
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Билет №24 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

 1. Классификация стоматологических материалов по назначению и химической 
природе. 

 2. Что такое гибридные композиты? Сравните свойства гибридных с макро и 
микро наполненными композитами? 

 3. Что такое остаточный мономер? Почему этот параметр важен в связи с при-
менением акриловых пластмасс? 

 
Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
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Билет №25 

для итогового зачета по дисциплине «Стоматологическое материаловедение»  
для студентов 1 курса стоматологического факультета 

  
 1. Состав и свойства стоматологического фарфора 
 2. Цинк-фосфатные цементы, состав и свойства. 
 3. Гидроколлоидные оттискные материалы, характеристика, основные компо-
ненты. 

 
 

Зав. кафедрой                                         Омарова Х.О. 
 

 

Составители: 

Омаров О.Г,.  к.м.н., доцент/__________________________ 

                                                                подпись 

 Заведующий кафедрой: 



Омарова  Х.О., к.м.н., доцент  _________________________ 

                                                             подпись 

Хижалова З.Т., ассистент ____________________ 

                                                        подпись 

 

«_______»_______________20____г. 

 

 

Далее приводится весь оценочный материал, необходимый для оценки освоения 

каждой компетенции, указанной в 2 разделе рабочей программы дисциплины по уров-

ням (знать, уметь, владеть))! 

 

Блок №1 Основные и вспомогательные материалы в ортопедии. Свойства материа-

лов. 

 

? Стоматологическое материаловедение - это: 

!наука о происхождении, физико-химических свойствах, способах обработки и изготовле-

ния различных материалов, применяемых в стоматологии. 

!раздел общего материаловедения, изучающий материалы, применяемые в стоматологии. 

!+ раздел общего материаловедения, изучающий происхождение, физико-химические 

свойства, способы обработки и изготовления материалов, применяемых в стоматологии. 

 

?К конструкционным материалам относятся: 

!+металлические сплавы  

!+керамические сплавы 

!моделировочные 

!формовочные 

 

?К вспомогательным материалам относятся: 

!+абразивные 

!пластмасса 

!+ слепочные 

!металлические сплавы 

 

?Какие материалы относятся к основным? 

!слепочные 

!формовочные 

!+акриловые пластмассы 

!моделировочные 

 

?Какие материалы относятся к конструкционным? 

!флюссы 

!кислоты 

!+металлические сплавы  

!моделировочные 

 

?К основным материалам относятся: 

!+сплавы золота 

!+альгинатные массы 

!воск базисный 

!гипс 

 



?Какие материалы относятся к основным: 

!+ сплав кобальта и хрома 

!альгинатные массы 

!воск моделировочный 

!карборунд 

 

?Укажите из перечисленных материалов, какие относятся к основным: 

!+ сплав серебра и палладия  

!+этакрил 

!силиконовые массы 

!формовочные 

 

?К основным материалам относятся: 

!+акриловая пластмасса 

!слепочные материалы 

!воск мягкий 

!+керамические материалы 
 

?К вспомогательным материалам относятся: 

!металлические сплавы  

!+слепочные массы  

!+моделировочные массы 

!пластмассы 

 

?Какие материалы относятся к вспомогательным материалам: 

!керамические массы  

!+формовочные  

!+абразивные 

!пластмассы 

 

?К технологическим свойствам материала относятся следующие показатели: 

!температура кипения  

!+ковкость 

!усталость материал 

!окисление 

 

?К технологическим свойствам материала относятся: 

!плотность 

!+ литейные свойства 

!твердость 

!температура плавления 

 

Механические свойства материал - это: 

!тепловое расширение 

!+прочность 

!спаиваемость 

!коррозия 

 

?Основные показатели механических свойств материала: 

!плотность 

!+твердость 

!литейные свойства 

!электропроводность 



 

Основные показатели физического свойства материала - это: 

!+ плотность 

!прочность 

!ковкость 

!деформация 

 

!+температура плавления 

!твердость 

!обрабатываемость 

!вязкость 

 

?Физические свойства материала определяются следующими показателями: 

!вязкость  

!+теплопроводность 

!пластичность 

!свариваемость 

 

?К физическим свойствам материала относятся следующие показатели: 

!упругость  

!+тепловое расширение 

!вязкость 

!литейные свойства 

 

?Механические свойства материала определяются следующими показателями: 

!температура плавления 

!ковкость 

!обрабатываемость 

!+вязкость 

 

?К механическим свойствам материала относятся: 

!тепловое расширение 

!температура кипения 

!+упругость 

!литейные свойства 

 

?Механические свойства материала - это: 

!свариваемость 

!+ пластичность 

!спаиваемость 

!теплопроводность 

 

?Какие из следующих свойств относятся к механическим: 

!плотность  

!+деформация 

!ковкость 

!тепловое расширение 

 

?Материаловедение в стоматологии изучает: 

!стоматологическое оборудование и инструментарий 

!состав и свойства только пломбировочных материалов 

!только свойства материалов для изготовления протезов 



!+состав, строение, свойства, технология производства и применение материалов в стома-

тологии 

 

?Материаловедение в стоматологии изучает: 

!сроки эксплуатации стоматологического оборудования и инструментов 

!только технологические свойства материалов для изготовления протезов 

!+закономерность изменения свойства под влиянием полости рта 

!свойства материалов для изготовления протезов, стоматологического инструментария 

 

?Цель стоматологического материаловедения: 

!+создание композитных материалов для восстановления зубов и зубочелюстной системы 

!только создание материалов для изготовления коронок 

!проверка свойств лекарственных препаратов для стоматологии 

!создание материалов для изготовления стоматологического инструментария 

 

?Стоматологическое материаловедение как наука возникла: 

!XI в. 

!XIII в. 

!XV в. 

!+XVIII в. 

!XX в. 

 

?Для применения в стоматологии имеют значения свойства материалов: 

!+физические 

!+химические 

!+эстетические 

!механические 

!трофические 

 

?К физическим свойствам материалов относятся: 

!+плотность 

!+теплопроводность 

!+электропроводность 

!оптические свойства 

!эстетичность 

 

?Эстетические свойства материалов характеризуются: 

!+цветом 

!+полупрозрачностью 

!флуоресценцией 

!биосовместимостью 

!прочностью на сжатие 

 

?Безопасность стоматологических материалов для человека связано со свойствами: 

!физическими 

!+химическими 

!технологическими 

!эстетическими 

!+токсикологическими 

 

?Блеск поверхности – это свойство материала: 

!+оптическое 



!химическое 

!технологическое 
 

?К физическим свойствам материала относятся: 

!токсикологическое 

!биологическое 

 

?Блеск поверхности материала зависит от: 

!цвета 

!+прозрачности 

!флуоресценции  

!биосовместимости 

!+гладкости 

 

?Прозрачность материала зависит от: 

!отражения одной части и поглощения другой части спектра падающего на предмет света 

!+количества света, который может пропускать предмет 

!+излучения предметом света длиной волны падающего или освещающего предмета 

!рассасывание падающего луча света 

!образования прочной связи с тканями зуба их оздоровление и регенерация  

 

?Гигиенические свойства материала - это: 

!способность воспроизведения внешнего вида натуральных зубов 

!способность образовывать прочную связь с тканями зуба, их регенерировать 

!+ способность очищаться обычными средствами гигиены полости рта и не изменять сво-

их свойств под их действием 

!органолептические  качества (вкус, запах) 

 

?Технологические свойства материала - это: 

!ковкость 

!+литье 

!штамповка 

!пайка 

!+температура плавления и кипения 

 

?К физическим свойствам материалов относятся: 

!+плотность 

!температура плавления и кипения  

!полимеризация 

!+коэффициент линейного и объемного расширения 

!штамповка 

 

?Полупрозрачность материала (предмета) зависит: 

!+количества света, который может пропускать предмет 

!от степени рассеянного света 

!от фона (подложки) 

!от гладкости 

!от шероховатости 

 

?Для изготовления анатомических слепков применяют: 

!термопластические массы 

!+альгинатные массы 

!гипс 



!силиконовые масс 

 

?К группе альгинатных слепочных материалов относят: 

!стонафлекс 

!+стомальгин 

!+упин 

!сиэласт 

!эластик 

 

? Альгинатные слепочные материалы используются при изготовлении: 

!+штампованных коронок 

!цельнолитых коронок 

!вкладок 

!+паяных мостовидных протезов 

!+съемных протезов 

 

? Избыток влаги при замешивании гипса: 

!ускоряет время отверждения 

!+замедляет время отверждения 

!+снижает конечную прочность 

!повышает конечную прочность 

 

?  Для снятия слепков при изготовлении вкладки применяются материалы: 

!гипс 

!альгинатные 

!+силиконовые 

!цинкэвгеноловые 

 

?  Какие группы материалов применяются в ортопедической стоматологии? 

!+основные 

!+вспомогательные 

!клинические 

!лабораторные 

 

?  Какие слепочные массы относятся к твердокристаллическим? 

!стенс, ортокор 

!+гипс 

!стомальгин, сиэласт 

!тиодент 

!репин 

 

? Назовите воск животного происхождения: 

!парафин 

!японский  

!+стеарин 

!карнаубский 

 

? Для восстановления анатомической формы зуба на гипсовой модели применяют воск: 

!базисный 

!липкий  

!+моделировочный 

!бюгельный 



 

? К какой группе восков относится озокерит? 

!растительные  

!животные 

!+минеральные 

!синтетические 

 

? К какой группе восков относится стеарин? 

!растительные  

!+животные 

!минеральные 

 

? К какой группе восков относится карнаубский воск? 

!+растительные  

!синтетические 

!животные 

!минеральные 

!синтетические 

 

?Базисный воск выпускается производителем в виде: 

!+пластинок толщиной 1,5 мм 

!кубиков 

!круглых палочек 

!круглых полосок: 

!пластинок округлой формы 

 

?Какой из видов воска применяется для прокладок на моделях при изготовлении каркасов 

дуговых протезов и в качестве моделировочного при изготовлении цельно¬литых и ком-

бинированных базисов к съемных пластиноч¬ных протезах: 

!базисный; 

!моделировочный 

!профильный 

!липкий 

!+бюгельный 

 

?Воск, используемый для моделирования стеклокерамических протезов, называется: 

!моделировочным 

!+эстетическим 

!профильным (восколит) 

!бюгельным 

!липким 

 

? К полировочным абразивам, применяемым в зубопротезной технике, относятся: 

!наждак  

!+пемза  

!корунд 

!алмаз 

 

?К полировочным абразивам, применяемым в зубопро¬тезной технике, относятся: 

!оксид железа (крокус) (Fe,О3) 

!оксид хрома (Сr2О3) 

!мелкодисперсный гипс 



!мелкодисперсный мел (СаСО3) 

!+верно 1-4. 

 

?Оптимальная скорость абразива с сохранением его эф-фективной абразивной способно-

сти равна:  

!+25-30 м/с 

!45 60 м/с 

!120 м/с 

 

? Введение каких элементов в нержавеющую сталь обеспечивает антикоррозийные ее 

свойства? 

!титана 

!кремния 

!кремния, марганца 

!+хрома 

!никеля 

 

? Для чего в состав нержавеющей стали вводится хром? 

!+для придания сплаву красивой окраски, прочности и коррозиеустойчивости 

!для повышения устойчивости к межкристаллической коррозии 

!для придания сплаву жидкотекучести и улучшения его литейных свойств 

!для придания пластичности, текучести, ковкости 

 

? Для чего в состав нержавеющей стали вводится титан? 

!для придания сплаву красивой окраски, прочности и коррозиеустойчивости 

!+для повышения устойчивости к межкристаллической коррозии 

!для придания сплаву жидкотекучести и улучшения его литейных свойств 

!для придания пластичности, текучести, ковкости 

 

? Для чего в состав нержавеющей стали вводится кремний? 

!для придания сплаву красивой окраски, прочности и коррозиеустойчивости 

!для повышения устойчивости к межкристаллической коррозии 

!+для придания сплаву жидкотекучести и улучшения его литейных свойств 

!для придания пластичности, текучести, ковкости 

 

?Методы полимеризации современных акриловых пластмасс: 

!+горячая полимеризация (прессование) 

!самополимеризация 

!+полимеризация при повышенном давлении (литье под давлением) 

!фотоотверждение 

!фотоотверждение 

 

?Стадии полимеризации пластмассы: 

!тянущихся нитей, резиноподобная, тестообразная, песочная, твердая 

!резиноподобная, тестообразная, тянущихся нитей, песочная, твердая 

!+песочная, тянущихся нитей, тестообразная, резиноподобная, твердая 

!тестообразная, тянущихся нитей, песочная, резиноподобная, твердая 

!тестообразная, тянущихся нитей, песочная, резиноподобная, твердая 

 

?Конструкционными материалами в ортопедической сто-матологии являются: 

!гипс 

!воск 



!оттискные массы 

!+керамические массы  

!верно 1 и 2 

 

?Тугоплавкий высокотемпературный фарфор обычно используется для изготовления:  

!+ искусственных зубов для съемных протезов 

!искусственных коронок 

!вкладок 

 

 

Блок2Временные пломбировочные материалы в терапевтической стоматологии. Ле-

чебные и изолирующие прокладки. 

 

? Дентин-паста относится к группе: 

!силикатных цементов 

!силико-фосфатных цементов 

!+ временных пломбировочных материалов 

!цементов для обтурации корневых каналов 

!лечебных прокладок 

 

? В качестве лечебной прокладки используют: 

!искусственный дентин 

!+пасты на основе гидроксида кальция 

!дентин-пасту 

!резорцин-формалиновую пасту 

!фосфат-цемент 

 

?Для герметической повязки используют: 

!+водный дентин 

!масляный дентин (дентин-паста) 

!эвгеноловую пасту 

!кальмецин 

 

? Стеклоиономерный цемент для прокладок обладает свойством: 

!+адгезией к эмали, дентину 

!растворимостью в слюне 

!окрашиванием тканей зуба 

!прозрачностью 

!токсичностью 

 

? В качестве изолирующей прокладки под пломбы из амальгамы используют: 

!силицин 

!силидон 

!+фосфат цемент 

!дентин 

 

? Поликарбоксилатный и цинк-фосфатный цементы чаще всего используют для: 

!лечебных прокладок 

!+изолирующих прокладок 

!постоянных пломб 

!пломбирования корневых каналов 

 



? Препараты, обладающие одонтотропным действием: 

!сульфаниламидные 

!+гидроокись кальция 

!антибиотики 

!антисептики 

 

? Правила наложения базовой прокладки: 

!тонким слоем на дно и стенки до эмалево-дентинного соединения 

!точечно, на проекцию рога пульпы 

!+толщиной 1 мм и более на дно 

!толщиной менее 1 мм на дно 

 

? Правила наложения изолирующей прокладки под композит: 

!+тонким слоем на дно и стенки до эмалево-дентинного соединения 

!толщиной 3 мм  на дно  

!толщиной до 1 мм на дно или точку обнажения пульпы 

 

? Правила наложения лечебной прокладки под композит: 

!тонким слоем на дно и стенки до эмалево-дентинного соединения 

!толщиной 3 мм  на дно  

!+толщиной до 1 мм на дно или точку обнажения пульпы 

 

? Время твердения искусственного дентина: 

!+2-3 мин. 

!3-5 мин. 

!2-3 часа 

!10-12 часов 

 

? Время твердения  дентин-пасты: 

!2-3 мин. 

!3-5 мин. 

!+2-3 часа 

!10-12 часов 

 

? Сроки наложения искусственного дентина: 

!+от 1  до 3 суток 

!от 1 до 2 недель 

!5 суток 

!до 1 месяца 

!до 6 месяцев 

 

?  Время наложения дентин пасты: 

!от 1  до 3 суток 

!от 1 до 2 недель 

!до 5 суток 

!+до 1 месяца 

!до 6 месяцев 

 

? Каким требованиям должны отвечать временные пломбировочные материалы: 

!соответствовать по цвету эмали зуба 

!медленно твердеть 

!+хорошо прилипать к стенкам полости 



!+сохранять постоянство объема в течение нескольких дней, недель, месяцев 

!обладать антисептическими свойствами 

 

?  Каким требованиям обязательно должны отвечать материалы для изолирующих про-

кладок: 

!+рентгеноконтрастность 

!+устойчивость к кислотам и щелочам 

!твердость 

!низкая теплопроводность 

!безвредность для организма 

 

?  Каким требованиям обязательно должны отвечать материалы для изолирующих про-

кладок: 

!+удовлетворительная адгезия 

!+безвредность для пульпы 

!механическая прочность 

!противокариозное действие 

!постоянство объема 

 

?  В качестве изолирующих прокладок применяются материалы: 

!силикатные 

!+цинк-фосфатные 

!силико-фосфатные 

!+стеклоиономерные 

!композитные 

 

?Каким основным требованиям должны отвечать временные пломбировочные материалы: 

!иметь высокую механическую прочность 

!+легко вводиться и выводиться из полости 

!обладать антисептическими свойствами 

!обладать устойчивостью цвета 

!не оказывать вредного влияния на пульпу 

 

?Основными компонентами порошка искусственного дентина являются оксиды: 

!+цинка и сульфат цинка 

!цинка и магния 

!алюминия и цинка 

!кальция и цинка 

!магния и алюминия 

 

?  Изолирующая прокладка готовится из цементов: 

!цинк-фосфатных  

!+стеклоиономерных  

!силикатных  

!поликарбоксилатных 

!силико-фосфатных 

 

Блок 3: Пломбировочные материалы в терапевтической стоматологии. Амальгама. 

Цементы. Композиты. 

 

?Амальгама (серебряная) обладает следующими свойствами пломбировочных материалов: 

!+ пластичность 



!хорошая адгезия 

!+высокая теплопроводность 

!+прчность,устойчивость к ротовой жидкости 

!эстетичность 

 

? Свойства силикатных цементов: 

!хорошая адгезия, пластичность, безвредность 

!+ хрупкость,цвет и блеск, близкие к эмали зуба 

!высокая теплопроводность 

!высокая токсичность и усадка пломбы 

!эстетичность, прочность 

 

?Выделите свойства композитов: 

!+хорошая адгезия, пластичность, безвредность 

!хрупкость, цвет и блеск, близкие к эмали зуба 

!высокая теплопроводность 

!высокая токсичность и усадка пломбы 

!+эстетичность, прочность 

 

?Выделите положительные свойства цинк-фосфатного цемента: 

!+хорошая адгезия, пластичность, безвредность 

!хрупкость, цвет и блеск, близкие к эмали зуба 

!высокая теплопроводность 

!высокая токсичность и усадка пломбы 

!эстетичность, прочность 

 

?Время твердения поликарбоксилатного цемента: 

!2-3 мин. 

!+3-5 мин. 

!15 мин 

!2-3 часа 

!10-12 часов 

 

?Время твердения цинкоксиэвгенольного цемента: 

!2-3 мин. 

!3-5 мин. 

!15 мин 

!2-3 часа 

!+10-12 часов 

 

?Недостатки стеклоиономерного цемента: 

!токсичность 

!плохая адгезия 

!несоответствие цвету эмали 

!+механическая истираемость 

!раздражение слизистой оболочки рта 

 

?Недостатки силикатного цемента: 

!+токсичность 

!+слабая адгезия 

!несоответствие цвету эмали 

!механическая истираемость 



!+усадка 

 

?Композиты химического отверждения  замешиваются: 

!+на специальной бумаге 

!на гладкой поверхности стекла 

!в стеклянном тигеле 

!на (матовой) поверхности стекла шероховатой 

!на (матовой) поверхности стекла шероховатой 

 

?Композитные пломбировочные материалы обладают следующими свойствами: 

!+прочность, устойчивость к воздействию ротовой жидкости. 

!+хорошая адгезия 

!+эстетичность 

!теплопроводность 

!хрупкость 

 

?Жидкость фосфат-цемента представляет собой: 

!раствор полистирола в гваяколе 

!эвгенол 

!соляную кислоту 

!+раствор фосфорно-кислых солей алюминия и цинка 

!раствор фосфорно-кислых солей алюминия и цинка 

 

?Время твердения фосфат цемента: 

!2-3 мин. 

!5 мин. 

!+6-8 мин. 

!10 мин. 

!10 мин. 

 

?К отрицательным свойствам фосфат-цемента относятся: 

!+быстрое твердение 

!антисептическое действие 

!раздражение окружающих тканей 

!+рассасывание в биологических жидкостях 

!+отсутствие антисептических свойств 

 

?К положительным свойствам фосфат-цемента относятся: 

!+пластичность 

!рассасывание в биологических жидкостях 

!+рентгеноконтрастность 

!механическая прочность 

!соответствие эмали по цвету 

 

?Какие пломбировочные материалы относятся к группе металлических: 

!фосфат-цемент с серебром 

!+серебряная и медная амальгама 

!+галлодент 

!силидонт 

!эвикрол 

 

?После затвердевания длительное время выделяют фториды: 



!силикофосфатные 

!композиционные 

!+стеклоиономерные цементы 

!пластмассы 

!пластмассы 

 

?Из каких компонентов состоит серебряная амальгама?: 

!+серебро 

!+олово 

!+медь 

!алюминий 

!цинк 

 

?Как нужно поступить с избытком ртути, образовавшейся при приготовлении амальга-

мы?: 

!поместить в лоток с инструментами 

!+поместить в специальный сосуд с водой 

!поместить в любую склянку 

!спустить в водопроводную раковину 

!спустить в водопроводную раковину 

 

?К отрицательным свойствам серебряной амальгамы относятся: 

!+способность изменять цвет зуба 

!+теплопроводность 

!прочность 

!пластичность 

!устойчивость к воздействию ротовой жидкости 

 

?К положительным свойствам серебряной амальгамы относятся: 

!+устойчивость к воздействию ротовой жидкости 

!+пластичность 

!+прочность 

!способность амальгамировать искусственные коронки 

!вызывает коррозию и потускнение поверхности пломбы 

 

?Положительные свойства фосфат-цемента: 

!+безвредность 

!прочность 

!+хорошая адгезия 

!+рентгеноконтрастность 

!неустойчивость к воздействию ротовой жидкости 

 

?Недостатки  фосфат-цемента: 

!+отличие по цвету и прозрачности от эмали 

!безвредность 

!прилипаемость 

!+неустойчивость к воздействию ротовой жидкости 

!+низкая прочность 

 

?Положительные свойства СИЦ: 

!+эстетика 

!хрупкость 



!+совместимость с тканями зуба 

!+противокариозный эффект 

!чувствительность к слюне и высушиванию 

 

?Отрицательные свойства СИЦ: 

!+чувствительность к слюне и высушиванию 

!+хрупкость 

!адгезия 

! токсичность 

!прочность 

 

?Наиболее прочным пломбировочным материалом для пломбирования кариозных поло-

стей II класса является: 

!силикатный цемент 

!силико-фосфатный цемент 

!+амальгама 

!фосфат-цемент 

!композит химического отверждения 

 

? Время твердения фосфат-цемента: 

!2-3 мин. 

!5 мин. 

!+6-8 мин. 

!10-12 мин. 

 

? Жидкость фосфат-цемента представляет собой: 

!+ортофосфорную кислоту 

!соляную кислоту 

!раствор фосфорно-кислых солей алюминия и цинка 

!эвгенол 

 

? При пломбировании амальгамой кариозной полости II класса в качестве изолирующей 

прокладки применяется: 

!силидонт 

!цинк-сульфатный цемент 

!силицин 

!искусственный дентин (дентин-паста) 

!+фосфат-цемент 

 

? Положительными свойствами макронаполнительных композитных материалов являют-

ся: 

!+прочность, рентгеноконтрастность 

!прочность, плохая полируемость 

!низкая цветостойкость 

!токсичность 

 

 

? Отрицательными свойствами макронаполнительных композитных материалов являются: 

!прочность 

!+низкая цветостойкость 

!рентгеноконтрастность 

!пластичность 



!эстетичность 

 

? Отрицательным свойством макронаполнительных композитных материалов является: 

!высокая цветостойкость 

!полируемость 

!+механическая непрочность 

!эстетичность 

!рентгеноконтрастность 

 

?Цинк-фосфатные цементы обладают положительными свойствами: 

!растворимость в ротовой жидкости 

!+адгезией, нетоксичностью 

!прочностью 

!эстетичностью 

!+рентгеноконтрастностью 

 

? К силико-фосфатным цементам относятся: 

!+силидонт 

!силицин 

!висфат 

!фосфат-цемент 

!амальгама 

 

? Для протравливания эмали применяется кислота концентрации: 

!10% 

!20% 

!+ 37% 

!40% 

!50% 

 

? Травление эмали проводят перед наложением пломбы из: 

!СИЦ 

!+композита 

!поликарбоксилатного цемента 

!серебряной амальгамы 

!силико-фосфаты 

 

? Цинк-фосфатные цементы обладают отрицательными свойствами: 

!пластичностью 

!адгезией, механической прочностью 

!+вязкостью, недостаточной прочностью 

!токсичностью 

!рентгеноконтрастностью 

 

?Противопоказанием к применению серебряной амальгамы является наличие: 

!+протезов из золота 

!полостей I класса 

!полостей II класса 

!полостей V класса (на молярах) 

 

?Шлифование и полирование пломб из амальгамы проводится через: 

!10 мин. 



!30 мин. 

!2 часа 

!+24 часа 

!48 часов 

 

? Положительным свойством стеклоиномерных цементов является: 

!+химическая адгезия 

!чувствительность к влаге 

!механическая прочность 

!хрупкость 

 

? Отрицательным свойством серебряной амальгамы является: 

!+теплопроводность 

!твердость 

!пластичность 

!устойчивость к влаге 

!прочность 

 

? Показанием к применению серебряной амальгамы является пломбирование кариозных 

полостей по классу: 

!+I, II, V 

!I, III 

!III, IV 

!III, V 

!II, III 

 

? Силикатные цементы обладают положительными свойствами: 

!+эстетическими качествами 

!высокой токсичностью 

!хрупкостью 

!усадкой при твердении 

!прочностью 

 

? Силикатные цементы обладают отрицательными свойствами: 

!+токсичностью, слабой адгезией 

!эстетическими качествами 

!противокариозным действием 

!простотой применения, дешевизной 

!непрочностью 

 

? Показанием пломбирования силикатными цементами являются полости классов: 

!+III 

!IV, V 

!I 

!II 

!II, IV 

 

? Какой из пломбировочных материалов относится к гибридным композиционным мате-

риалам: 

!консайз 

!дайрект 

!эвикрол 



!+валюкс-плюс 

 

?Чем определяется время полимеризации при использовании композитов: 

!размером кариозной полости 

!+толщиной порции композита 

!видом материала 

!временем протравливания 

 

? Какие материалы называют композиционными: 

!+материалы на органической основе, содержащие 50% и более по массе неорганического 

наполнителя 

!смесь полиакриловой кислоты и окиси цинка 

!смесь полиакриловой кислоты с кальций-алюминиевым стеклом с добавлением фторидов 

!эпоксидный материал с наполнителем 

 

? Положительными свойствами серебряной амальгамы являются: 

!+высокая прочность и твердость, пластичность 

!отсутствие адгезии к твердым тканям зуба 

!изменение объема при твердении  

!высокая теплопроводность 

 

?Определите положительные свойства стеклоиономерных цементов: 

!плохая адгезия к тканям зуба 

!+хорошая адгезия к тканям зуба 

!биологическая совместимость 

!механическая прочность 

!+выделение фтора 

 

? К цинк-фосфатным цементам относятся: 

!поликарбоксилатный цемент 

!+фосфат-цемент 

!фритекс, силицин 

!силиодонт 

!аргил 

 

? К группе силикатных цементов относятся: 

!поликарбоксилатный цемент 

!фосфат-цемент 

!+фритекс, силицин 

!силиодонт 

!аргил 

 

? К группе силикофосфатных цементов относятся: 

!поликарбоксилатный цемент 

!фосфат-цемент 

!фритекс, силицин 

!+силиодонт 

!аргил 

 

? К полимерным цементам относятся: 

!+поликарбоксилатный цемент 

!фосфат-цемент 



!фритекс, силицин 

!силиодонт 

!аргил 

 

? Укажите пломбировочные материалы для постоянных пломб: 

!+фосфат-цемент 

!+композиты 

!цинкоксидэвгеноловый цемент 

!+стеклоиономерный цемент 

!штифты 

 

? Основными положительными свойствами цинк-фосфатных цементов для пломбирова-

ния корневых каналов является: 

!+рентгеноконтрастность, герметичность 

!вязкость 

!короткий период пластичности 

!трудное выведение из корневого канала 

 

? Представителем группы стеклоиномерных цементов является: 

!силицин 

!силидонт 

!адгезор 

!+фуджи 

!поликарбоксилатный цемент 

 

? К группе цинк-фосфатных цементов принадлежат: 

!силицин 

!силидонт 

!+унифас 

!фуджи 

!СИЦ 

 

? Основным представителем силикатных цементов является: 

!+силицин 

!силидонт 

!фуджи 

!норакрил 

 

? Фосфат-цемент применяется: 

!+фиксации искусственных коронок 

!пломбирования полостей IV класса 

!пломбирования полостей V класса 

!лечебных прокладок 

!фиксации керамических вкладок 

 

?Основной составляющей (до 95%) порошка фосфат-цемента является оксид: 

!кремния 

!магния 

!+цинка 

!кальция 

!алюминия 

 



? Основой (до 47%) порошка силикатных цементов является оксид: 

!+кремния 

!магния 

!цинка 

!кальция 

!фтора 

 

? Для замешивания фосфатных цементов используется: 

!полиакриловая кислота 

!дистиллированная вода 

!+ортофосфорная кислота 

!физиологический раствор 

 

? К бодинговым системам относятся: 

!ортофосфорная кислота 

!+праймер и адгезив 

!соляная кислота 

!полиакриловая кислота 

 

?Стеклоиономерный цемент используют для пломбирования полостей: 

!на контактной поверхности резцов с повреждением режущего края 

!на жевательных поверхностях моляров в области фиссур 

!+на контактных поверхностях  резцов и клыков 

 

? Амальгаму используют для  пломбирования полостей: 

!на контактной поверхности резцов с повреждением режущего края 

!+на жевательных поверхностях моляров в области фиссур 

!на контактных поверхностях  резцов и клыков 

 

? Композиты используют для  пломбирования полостей: 

!+на контактной поверхности резцов с повреждением режущего края 

!на жевательных поверхностях моляров в области фиссур 

!на контактных поверхностях  резцов и клыков 

 

?Отрицательными свойствами стеклоиономерного цемента являются: 

!токсичность 

!плохая адгезия 

!+механическая истираемость 

!несоответствие цвету эмали 

 

? Стеклоиономерный цемент показан для пломбирования полостей: 

!I класс 

!+III и V классы 

!IV класс 

!+все типы полостей в молочных зубах 

 

? Материалы для постоянной фиксации несъемных протезов: 

!водный дентин 

!дентин-паста 

!+висфат-цемент 

!+фиксодонт-плюс 

 



? К цинкофосфатным цементам относят: 

!+унифас 

!СИЦ 

!репин 

!+висфат-цемент 

 

? Для постоянной фиксации несъемных протезов применяют: 

!репин 

!+фосфатные цементы 

!водный дентин 

!+стеклоиономерные цементы 

!+поликарбоксилатные цементы 

 

?Цинк-фосфатные цементы обладают отрицательными свойствами: 

!пластичностью; 

!адгезией; 

!+вязкостью, недостаточной прочностью 

!токсичностью 

!рентгеноконтрастностью. 

 

?Положительным свойством стеклоиономерных цементов является:  

!+химическая адгезия 

!чувствительность к влаге 

!чувствительность к пересушиванию 

!механическая прочность 

!хрупкость 

 

ОПК -8;  

 ИД1.ОПК-8: 

готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

 

 

1) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетенции на 

уровне «Знать» (воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью 

научной точности и полноты):  

Тестирование: 

1. Нарисовать стоматологические инструменты. 

2. Нарисовать схему методов стерилизации 

 

2) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетенции на 

уровне «Уметь» (решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алго-

ритмов решения):  

 

Решение ситуационных задач:  

1. Для препарирования 36 зуба студент А. Выбрал прямой наконечник. Верны ли его дей-

ствия? 

2. При препарировании кариозной полости пациент почувствовал сильное нагревание зуба 

и боль. Что могло прослужить причиной? 



3. При работе с турбинным наконечником врач обнаружил сильную вибрацию бора и не 

характерный свист. Что является причиной неисправности?  

4. Для осмотра зубных рядов выбрал шпатель и зонд. Верно ли это? И как бы вы поступи-

ли в данном случае? 

5. Для лечения кариеса врач-стоматолог использовал лоток, в котором находились следу-

ющие инструменты: экскаватор, зеркало, пинцет, штопфер-гладилка. Каких инструментов 

не хватает в лотке? 

6.При осмотре полости рта пациента врач использовал из укомплектованного лотка пин-

цет и зеркало. При приеме следующего пациента был использовал тот же лоток, но без 

указанных выше инструментов. Допустимо ли это? 

3) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетенции на 

уровне «Владеть» (решать усложненные задачи на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков, с их применением в нетипичных ситуациях, формируется в процессе практи-

ческой деятельности):  

 

Решение усложненных ситуационных задач:  
 

1. При лечении острого пульпита врач раскрыл полость зуба, наложил мышьяковистую 

пасту, тампон с анестетиком и временную пломбу дентин-паста. Правильно ли врач вы-

брал пломбировочный материал и почему? 

 

2. Студент К. При лечении среднего кариеса наложил изолирующую прокладку из фосфат 
-цемента на дно и стенки кариозной полости до края полости. Верны ли действия студен-
та? 

3. По поводу лечения пульпита была наложена мышьяковистая паста. Какой материал 
необходимо использовать для временной пломбы? 

4. При лечении острого пульпита врач вскрыл полость зуба, наложил мышьяковистую пас-
ту, тампон с анестетиком и временную пломбу дентин-паста. Правильно ли врач выбрал 
пломбировочный материал и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины  

«Материаловедение» 

  

образовательной программы высшего образования  

по направлению подготовки (специальности)   

Б1.В.ОД.7  31.05.03 стоматология 

 

 

В  соответствии  с  ФГОС  ВО по  направлению  подготовки  (специальности)  

31.05.03 - стоматология дисциплина  «Материаловедение»  относится  к    

обязательной части  Блока 1 «Материаловедение ».   

 

 

 

 

Программа составлена сотрудниками кафедры  пропедевтической и 

профилактической стоматологии ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России  

 

1. Хижалова Зайнаб Танкаевна  ассистент кафедры пропедевтической и  

профилактической стоматологии  

2. Омарова Хадижат Омаровна к.м.н., доцент, зав. кафедрой пропедев-

тической и  профилактической стоматологии  

3. Омаров Омари Гаджимусаевич к.м.н., доцент кафедры пропедевти-

ческой и  профилактической стоматологии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В представленной рабочей программе отражены следующие элементы: 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки рабочей программы Отметка  

о соответствии 



 Цель освоения дисциплины : 

 соотнесена с общими целями образовательной программы высше-

го образования; 

 соотнесена с реализуемыми компетенциями; 

 связана с задачами воспитания. 

  

Да 

 

  Да 

Да 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

 представлен перечень и содержание компетенций; 

 указаны результаты освоения дисциплины (знать, уметь, владеть), 

соотнесенные с индикаторами достижения компетенций. 

  

Да 

 

Да 

 Прописана связь дисциплины с другими дисциплинами  и практи-

ками учебного плана. 

 Да 

 Расчет времени в рабочей программе соответствует объему часов, 

отведенному на изучение дисциплины  по учебному плану. 

Да 

 Содержание дисциплины  структурировано по видам учебных за-

нятий с указанием объема часов, отводимых на их изучение. 

Да 

 Представлен тематический план лекций и практических занятий  Да 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

по дисциплине. 

Представлены виды внеаудиторной самостоятельной работы обу-

чающихся, соотнесенные с разделом учебной дисциплины. 

Да 

 Формы контроля и аттестации, фонд оценочных средств по дис-

циплине:  

 перечислены формы контроля (текущий, промежуточная аттеста-

ция); 

 вид промежуточной аттестации указан в соответствии с учебным 

планом зачет 

 представлены показатели оценивания планируемых результатов 

обучения.  

 

В  РП  дисциплины    указаны  формы  оценочных средств:   

 примеры тестовых заданий,  

 вопросов для устного опроса   

 тематика рефератов, докладов  

 вопросы к зачету   

 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 



 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны:  

 перечень основной и дополнительной литературы;  

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; 

 информационные технологии, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

  

 

Да 

Да 

 

 

Да 

 Материально-техническое обеспечение. 

Указаны помещения с перечнем оборудования и средств обучения, 

обеспечивающих проведение всех видов учебной работы. 

Да 

 В учебном процессе применяются традиционные и современные 

образовательные технологии. 

  

Да 

 Выявленные недостатки / замечания рецензента  

 

Предложения  /  рекомендации  рецензента:   

Нет 

 

 

Таким образом, рабочая программа дисциплины  «Материаловедение» полностью 

соответствует требованиям ФГОС ВОЗ 3+++  по   специальности 31.05.03 стоматология и 

может быть использована в учебном процессе ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России в 

представленном виде.  

 Рецензент*: 

Заведующий кафедрой  

ортопедической        стоматологии  

И. М – К. Расулов , Д.М. Н., доцент  
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В представленной рабочей программе отражены следующие элементы: 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки рабочей программы Отметка  

о соответствии 

 Цель освоения дисциплины : 

 соотнесена с общими целями образовательной программы высше-

го образования; 

 соотнесена с реализуемыми компетенциями; 

 связана с задачами воспитания. 

  

Да 

 

  Да 

Да 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине:  

 представлен перечень и содержание компетенций; 

 указаны результаты освоения дисциплины (знать, уметь, владеть), 

соотнесенные с индикаторами достижения компетенций. 

  

Да 

 

Да 



 Прописана связь дисциплины с другими дисциплинами  и практи-

ками учебного плана. 
 Да 

 Расчет времени в рабочей программе соответствует объему часов, 

отведенному на изучение дисциплины  по учебному плану. 
Да 

 Содержание дисциплины  структурировано по видам учебных за-

нятий с указанием объема часов, отводимых на их изучение. 
Да 

 Представлен тематический план лекций и практических занятий  Да 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

по дисциплине. 

Представлены виды внеаудиторной самостоятельной работы обу-

чающихся, соотнесенные с разделом учебной дисциплины. 

Да 

 Формы контроля и аттестации, фонд оценочных средств по дис-
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 перечислены формы контроля (текущий, промежуточная аттеста-

ция); 

 вид промежуточной аттестации указан в соответствии с учебным 

планом зачет 

 представлены показатели оценивания планируемых результатов 
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Да 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 
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ны:  

 перечень основной и дополнительной литературы;  

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»; 

 информационные технологии, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

  

 

Да 

Да 

 

 

Да 

 Материально-техническое обеспечение. 

Указаны помещения с перечнем оборудования и средств обучения, 

обеспечивающих проведение всех видов учебной работы. 

Да 



 В учебном процессе применяются традиционные и современные 

образовательные технологии. 

  

Да 

 Выявленные недостатки / замечания рецензента  

 

Предложения  /  рекомендации  рецензента:   

Нет 
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может быть использована в учебном процессе ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России в 

представленном виде.  

 Рецензент*: 

Заведующий кафедрой  

ортопедической        стоматологии  

И. М – К. Расулов , Д.М. Н., доцент  

ДГМУ                                                            __________________        ____________________    
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